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Verordnung
des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik (OIB)
uber die Baustoffliste OE
(4. Ausgabe der Baustoffliste OE)

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Steiermarkischen Bauproduktegesetzes 2000, LGBI. Nr.
50/2001, in der Fassung LGBI. Nr. 85/2005, wird nach erteilter Zustimmung der Landes-
regierung verordnet:

§1
Baustoffliste OE

Die Baustoffliste OE wird entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung festgelegt.
Der Anhang besteht aus der Liste der Bauprodukte und den Anlagen A (Produktspezi-
fische Verwendungsbestimmungen und Leistungsanforderungen) und B (Allgemeine
Anforderungen).

82
Inkrafttreten, AulRerkrafttreten

Die Verordnung tritt am 7. November 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des
Osterreichischen Instituts fir Bautechnik (OIB) vom 8. Janner 2007 Uber die Baustoff-
liste OE, Grazer Zeitung Nr. 32/2007, aul3er Kraft.

83
Informationsverfahren

Diese Verordnung wurde gemafl} den Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die
Dienste der Informationsgesellschaft in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 der Europaischen Kommission
notifiziert (Notifikationsnummern 2002/80/A, 2004/204/A, 2006/361/A und 2007/588/A).

Fir das Osterreichische Institut fiir Bautechnik:

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
Geschaftsfuhrer
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0. Generelle Bestimmungen

Die in der Liste der Bauprodukte und in den zugehoérigen Anlagen festgelegten Leistungsanforderungen
und Verwendungsbestimmungen sowie Festlegungen von Klassen und Stufen betreffen auch Produkte,
deren CE-Kennzeichnungen auf einer friiheren Ausgabe der angefihrten européischen technischen Spe-
zifikation beruhen.
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1.
1.1

Mortel und Beton
Bindemittel

1.2 Beton- und Mértelzuschlage

Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fiir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisierten

Norm
1.1 Bindemittel
111 Zemente - Teil 1: Zusammensetzung, EN 197-1: 2004.04 ONORM | Zur Herstellung von Anlage A1.1.1
Anforderungen und Konformitats- 2000.06+A1 EN 197-1 | Beton, Mortel, Ein-
kriterien von Normalzement (2004.09) | pressmortel und ande-
ren Mischungen fiir
den Bau und die Her-
stellung von Bau-
produkten
1.2 Beton- und Mértelzuschlage
1.21 Gesteinskornungen fiir Beton EN 12620: 2004.05 ONORM | Fiir die Herstellung Anlage A 1.2.1 Anlage A 1.2.1
2002.09+AC EN 12620 |von Beton zur Ver-
(2005.04) | wendung in Ge-
b&auden, Stralen und
anderen Ingenieur-
bauten
1.2.2 Leichte Gesteinskérnungen - Teil 1: EN 13055-1: 2004.05 ONORM | Fiir die Herstellung Anlage A 1.2.2
Leichte Gesteinskérnungen fiir Beton 2002.05+AC EN 13055-1 | von Beton und Moértel
und Mortel (2004.11) | fur Gebaude, Stralken
und andere Ingenieur-
bauten und fiir die
Herstellung von Beton-
fertigteilen
1.2.3 Gesteinskornungen flir Mortel EN 13139: 2004.05 ONORM | Fiir die Herstellung Anlage A 1.2.3 Anlage A 1.2.3
2002.05+AC EN 13139 | von Mortel fir Ge-
(2004.11) | baude, Strallen und
Ingenieurbauten
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2.
2.1

Verbindungs- und Befestigungsmittel
Metalldubel

Lfd.
Nr.

Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes

Titel

Nummer

Ausgabedatum

der ETAG bzw.

harmonisierten
Norm

Fundstelle

Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie 89/106/EWG
fuir Osterreich kundgemachte(r)

Verwendungszweck

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und
Verwendungsbestimmungen

2.1

Metalldtbel

211

Produkte mit Europaischen techni-
schen Zulassungen gemafl ETAG 001
,Metalldibel zur Verankerung in Be-
ton“ (Teil 1: Dubel - Aligemeines; Teil
2: Kraftkontrolliert spreizende Diibel;
Teil 3: Hinterschnittdiibel)

ETAG 001

1997

OIB-467-
005/98

Anlage B 1

Produkte mit Europaischen techni-
schen Zulassungen gemafl ETAG 001
,Metalldibel zur Verankerung in Be-
ton“ (Teil 4: Wegkontrolliert spreizende
Diibel)

ETAG 001

1998

OIB-467-
005/98

Anlage B 1

Produkte mit Europaischen techni-
schen Zulassungen gemafl ETAG 001
.Metalldibel zur Verankerung in Be-
ton" (Teil 5: Verbunddiibel)

ETAG 001

2002

OIB-467-
064/02

Anlage B 1

Produkte mit Europaischen techni-
schen Zulassungen gemaf ETAG 001
+Metalldubel zur Verankerung in Be-
ton“ (Teil 6: Dibel fur die Verwendung
als Mehrfachbefestigung von nicht
tragenden Systemen)

ETAG 001

2003

OIB-467-
030/04

Anlage B 1
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3.
3.1

Bauprodukte aus Glas
Glasfassaden

Lfd.
Nr.

Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes

Titel

Nummer

Ausgabedatum

der ETAG bzw.

harmonisierten
Norm

Fundstelle

Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie 89/106/EWG
fur Osterreich kundgemachte(r)

Verwendungszweck

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und
Verwendungsbestimmungen

3.1

Glasfassaden

3.1.1

Produkte mit Europaischen techni-
schen Zulassungen gemaft ETAG 002
,Geklebte Glaskonstruktionen® (Teil 1:
Gestiitzte und ungestiitzte Systeme)

ETAG 002

1998

OIB-467-
018/98

Es ist nur die Ver-
wendung der Typen |,
Il gemal ETAG 002
unter Verwendung
folgender maglicher
Glasarten zulassig:

- Verbundsicherheits-
glas (VSG) gemanl
ONORM EN ISO
12543-2 (2005.03)

- Verbundglas gemaf
ONORM EN ISO
12543-3 (1998.11)
und

- HeilRgelagertes
thermisch vor-
gespanntes Kalk-
natron-Einscheiben-
sicherheitsglas
(ESG-HST) geman
ONORM EN 14179-
2 (2005.08).

Fur Uberkopfver-

glasungen (das sind

solche, die mehr als
15° gegen die Vertika-
le geneigt sind) ist nur

VSG zulassig.

Die Verwendung der

Typen Il und IV sowie

von Einscheiben-

sicherheitsglas geman

Anlage A 3.1.1

Anlage A 3.1.1
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ONORM EN 12150-1
(2000.12) bzw. O-
NORM EN 13024-2
(2004.12) und Draht-
glas gema’ ONORM
EN 572-3 (2004.09)
kann nur in Aus-
nahmefallen durch
Bewilligung der Be-
horde erfolgen.

3.1.2 Produkte mit Europaischen techni-
schen Zulassungen gemaf ETAG 002
~Geklebte Glaskonstruktionen® (Teil 2:
Beschichtete Aluminium-Systeme)

ETAG 002

2002

OIB-467-
009/02

Es ist nur die Ver-
wendung der Typen |,
Il gemal ETAG 002
unter Verwendung
folgender moglicher
Glasarten zulassig:

- Verbundsicherheits-
glas (VSG) gemanR
ONORM EN ISO
12543-2 (2005.03)

- Verbundglas gemaf
ONORM EN ISO
12543-3 (1998.11)
und

- HeilRgelagertes
thermisch vor-
gespanntes Kalk-
natron-Einscheiben-
sicherheitsglas
(ESG-HST) gemanr
ONORM EN 14179-
2 (2005.08).

Fiir Uberkopfver-

glasungen (das sind

solche, die mehr als
15° gegen die Vertika-
le geneigt sind) ist nur

VSG zulassig.

Die Verwendung der

Typen Il und IV sowie

von Einscheiben-

sicherheitsglas geman

ONORM EN 12150-1

(2000.12) bzw. O-

Es gelten die Fest-
legungen in der Anlage
A 3.1.1und in der
Anlage A 3.1.2.

Es gelten die Festlegungen in
der Anlage A 3.1.1 und in der
Anlage A 3.1.2.
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NORM EN 13024-2
(2004.12) und Draht-
glas geman ONORM
EN 572-3 (2004.09)
kann nurin Aus-
nahmefallen durch
Bewilligung der Be-
hérde erfolgen.
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4. Bauprodukte fir den Ausbau von Geb&auden

4.1 Treppen

4.2 Bauprodukte aus Gips

4.3 Turen, Tore und Fenster

Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fuir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisierten

Norm
4.1 Treppen
411 Produkte mit Europaischen techni- ETAG 008 2002 OIB-467- | Vorgefertigte Trep- Anlage A 4.1.1 Anlage A 4.1.1
schen Zulassungen gemaft ETAG 008 041/02-001 | penbausétze in Ver-
»vorgefertigte Treppenbausatze - bindung mit Gebauden
Vorgefertigte Treppenbauséatze im (innen und auRen) mit
Allgemeinen (mit Ausnahme von er- Ausnahme er-
schwerenden klimatischen Be- schwerender
anspruchungen)” klimatischer Be-
anspruchungen
4.2 Bauprodukte aus Gips
4.21 Gips-Wandbauplatten - Begriffe, An- EN 12859: 2004.06 ONORM In Entsprechung mit ONORM
forderungen und Priifverfahren 2001.06+A1 EN 12859 EN 12859 (2004.09), Anhang
(2004.09) ZA.1 und Anhang ZA.3, ist
Anlage B 1 der Baustoffliste OE
einzuhalten.
4.3 Turen, Tore und Fenster
431 Fenster und Tiren - Produktnorm, EN 14351-1 2006.03 ONORM Anlage A 4.3.1 Anlage A 4.3.1
Leistungseigenschaften - Teil 1: Fens- EN 14351-1
ter und AuRentiren ohne Eigen- (2006.08)
schaften beziiglich Feuerschutz
und/oder Rauchdichtheit
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5. Dammstoffe fur den Schall- und Warmeschutz

5.1 Dammstoffe aus pflanzlichen/tierischen Fasern (entsprechend Europaischer technischer Zulassungen)

5.2 Werkmalig hergestellte Dammstoffe (entsprechend harmonisierter europaischer Produktnormen)

5.3 Warmedamm-Verbundsysteme

5.4 Warmedammplatten aus mineralischem Material (entsprechend Europaischer technischer Zulassungen)

Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fur Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisierten

Norm
5.1 Dammstoffe aus pflanzlichen/tierischen Fasern (entsprechend Europaischer technischer Zulassungen)
5.1.1 Herawool-NF-040, Herawool-NP-040 ETA-98/0007 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
und Herawool-NAP
51.2 Herawool-BP-040 und Herawool-BF- ETA-98/0008 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
040
5.1.3 Heraflax-SP-040, Heraflax-SAP und ETA-98/0009 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
Heraflax-SF-040
5.14 Hanf-Dadmmwolle HDW 1A ETA-01/0016 — - Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.5 CanaTherm - Dadmmplatte ETA-02/0008 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.6 FLORAPAN, Isover Integra ZKP 1 ETA-02/0009 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
FLORAPAN Zwischensparren-
Klemmplatte, Isover Integra UKP 1
FLORAPAN Untersparren-
Klemmplatte, Isover Kontur HBP 1
FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte
5.1.7 CanaTherm Fassadenddmmplatte ETA-02/0010 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.8 FLORAPAN Fassade, Isover Kontur ETA-02/0011 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
FSP 5 FLORAPAN Fassaden-
Dammplatte
5.1.9 CanaStep Trittschallddmmplatte ETA-02/0012 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
5.1.10 FLORAPAN Floor, Isover Integra UKP ETA-02/0013 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
2 Florapan Untersparren-Klemmplatte,
Isover Integra EP 6 Florapan Estrich-
Dammplatte
51.11 CanaTherm L, CanaTherm Universal- ETA-02/0014 - - Anlage B 4.2 Anlage B 1
rolle
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5.1.12

FLORAPAN L, Isover Integra ZKP 2
FLORAPAN Zwischensparren-
Klemmplatte, Isover Kontur HBP 2
FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte,
FLORAROL

ETA-02/0015

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.13

emfa-Hanf Typ ST

ETA-02/0034

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.14

emfa-Hanf Typ TSP

ETA-02/0035

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.15

emfa-Hanf Typ SW

ETA-02/0036

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.16

emfa-Hanf Typ ST Univer-
saldammplatte

ETA-02/0038

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.17

Bauprodukt aus der Liste gestrichen

5.1.18

Heraflax-SP-040, Heraflax-SAP, He-
raflax-SF-040, Pavaflax-R 040, Pa-
vaflax-P 040

ETA-98/0009

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.19

Hanftrittschallmatte HTM 20/17

ETA-03/0029

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.20

Alchimea lana Dammvlies aus Schaf-
schurwolle

ETA-03/0035

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.21

FLORAPAN, Isover Integra ZKP 1
FLORAPAN Zwischensparren-
Klemmplatte, Isover Integra UKP 1
FLORAPAN Untersparren-
Klemmplatte, Isover Kontur HBP 1
FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte
emfa-Hanf Typ ST

ETA-02/0009

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.22

FLORAPAN L, Isover Integra ZKP 2
FLORAPAN Zwischensparren-
Klemmplatte, Isover Integra HBP 2
FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte,
FLORAROL

ETA-02/0015

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.23

CanaTop Aufsparrendammplatte

ETA-03/0030

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.24

CanaTop Aufsparrendammplatte,
CanaPor WDVS Putztragerplatte

ETA-03/0030

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.25

Emfa Hanf Top Aufsparrenddmmplatte

ETA-03/0046

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.26

Emfa Hanf Top Aufsparrendamm-
platte, Emfa Hanf WDVS Putztrager-
platte

ETA-03/0046

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.27

Canatex Roof Aufsparrendammplatte

ETA-03/0047

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.28

Canatex Roof Aufsparrendammplatte,
Canatex Wall

ETA-03/0047

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.29

Florapan Sarking Duo, Florapan Top
Duo, Integra AP3 Florapan Aufspar-
renddmmplatte

ETA-03/0048

Anlage B 4.2

Anlage B 1
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5.1.30

Florapan Sarking Duo, Florapan Top
Duo, Integra AP3 Florapan Aufspar-
rendammplatte, Florapan EIFS, Flora-
pan WDVS Putztragerplatte

ETA-03/0048

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.31

HOMATHERM flexCL® 040

ETA-03/0057

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.32

ISOVLAS type PL

ETA-04/0047

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.33

CanaFloc

ETA-04/0079

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.34

ISODAN CI 040, DAMMSTATTS ClI
040, KLIMA-TEC-FLOCK, ISOL'QUA-
TE, POESIS-FLOC bt, DAMMSTATTs
Cl Dammschiittung

ETA-04/0080

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.35

ISODAN CI 040, DAMMSTATTSs ClI
040, KLIMA-TEC-FLOCK, ISOL'QUA-
TE, POESIS-FLOC bt, biocell,
DAMMSTATTs Cl Dammschiittung

ETA-04/0080

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.36

ISODAN CI 040 boratfrei,
DAMMSTATTs Cl 040 boratfrei, KLI-
MA-TEC-FLOCK boratfrei, ISOL'QUA-
TE sb, POESIS-FLOC, DAMMSTATTs
Cl Dammschittung boratfrei

ETA-04/0081

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.37

Zostera-Damm

ETA-05/0008

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.38

Flachshaus Warmedammplatte DP,
Naturaflax, HAGA-Flachsdammplatten

ETA-05/0014

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.39

Schafwoll-Dammmatte DWS
40/60/80/100mm

ETA-05/0021

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.40

Thermo-Hanf

ETA-05/0037

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.41

Austrozell-Zellulosefaserdammung

ETA-05/0043

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.42

Woolin Dammbahnen aus Schaf-
schurwolle

ETA-05/0087

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.43

THERMOFLOC

ETA-05/0186

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.44

isofloc L

ETA-05/0191

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.45

Isofloc, swissfloc

ETA-05/0226

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.46

STEICO canaroof, EMFA Hanf Top
Aufsparrenddmmplatte, Canatex Roof
Aufsparrenddmmplatte, Florapan Sar-
king Duo/Florapan Duo/Integra AP3,
STEICO canawall, EMFA Hanf WDVS
Putztragerplatte, Canatex Wall, Flora-
pan EIFS/Florapan WDVS Putztrager-
platte

ETA-06/0038

Anlage B 4.2

Anlage B 1
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5.1.47

STEICO canaflex L, FLORAPAN L,
FLORAROL Isover Integra ZKP 2
FLORAPAN Zwischensparren-
Klemmplatte, Isover Integra HBP 2
FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte,
emfa-Hanf Typ TSP, emfa-Hanf Typ
SW, emfa-Hanf Typ ST Universal-
dadmmplatte

ETA-06/0039

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.48

STEICO canaflex, Isover Integra ZKP1
FLORAPAN Zwischensparren-
Klemmplatte, Isover Integra UKP1
FLORAPAN Untersparren-
Klemmplatte, Isover Kontur HBP 1
FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte,
emfa-Hanf Typ ST

ETA-06/0040

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.49

STEICO canaflex H, FLORAPAN Fas-
sade, Isover Kontur FSP 5 FLORA-
PAN Fassaden-Dammplatte

ETA-06/0041

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.50

STEICO canafloor, FLORAPAN Floor,
Isover Integra UKP 2 FLORAPAN
Untersparren-Klemmplatte, Isover
Integra EP6 FLORAPAN Estrich-
Dammplatte

ETA-06/0042

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.51

flexCL®

ETA-03/0057

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.52

Thermo-Hanf Premium, Thermodek-
Hanf

ETA-05/0037

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.53

Scanflax insulation boards

ETA-05/0209

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.54

isofloc, swissfloc, fineFloc

ETA-05/0226

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.55

Clima-super, Isocell, trendisol, clima-
cell, Zimmermeisterhaus-Flocke

ETA-06/0076

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.56

Wolfinger Dammzellulose

ETA-06/0085

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.57

CLIMATIZER PLUS

ETA-06/0086

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.58

Gramitherm

ETA-06/0274

Anlage B 4.2

Anlage B 1

5.1.59

HOIZ

ETA-07/0085

Anlage B 4.2

Anlage B 1
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5.2 WerkmaRig hergestellte Dammstoffe (entsprechend harmonisierter europaischer Produktnormen)
5.2.1 Warmedammestoffe flir Gebaude - EN 13162: 2005.12 ONORM Anlage A 5.2.1 Anlage A 5.2.1
WerkmaRig hergestellte Produkte aus 2001.05+AC EN 13162
Mineralwolle (MW) - Spezifikation (2006.03)
5.2.2 Warmedammstoffe fiir Gebaude - EN 13163: 2005.12 ONORM Anlage A5.2.2 Anlage A5.2.2
WerkmaRig hergestellte Produkte aus 2001.05+AC EN 13163
expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezi- (2006.03)
fikation
5.2.3 Warmedammstoffe fir Gebaude - EN 13164: 2005.12 ONORM Anlage A5.2.3 Anlage A5.2.3
WerkmaRig hergestellte Produkte aus 2001.05 EN 13164
extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) - [ +A1:2004.05 (2006.03)
Spezifikation +AC
524 Warmedammstoffe fir Gebaude - EN 13165: 2005.12 ONORM Anlage A5.2.4 Anlage A5.2.4
WerkmaRig hergestellte Produkte aus 2001.05 EN 13165
Polyurethan Hartschaum (PUR) - Spe- | +A1:2004.05 (2006.03)
zifikation +A2:2004.11
+AC
5.25 Warmedammstoffe fiir Gebaude - EN 13166: 2005.12 ONORM Anlage A5.2.5 Anlage A5.2.5
WerkmaRig hergestellte Produkte aus 2001.05 EN 13166
Phenolharzschaum (PF) - Spezifikation | +A1:2004.05 (2006.03)
+AC
5.2.6 Warmedammstoffe fir Gebaude - EN 13167: 2005.12 ONORM Anlage A 5.2.6 Anlage A 5.2.6
WerkmaRig hergestellte Produkte aus 2001.05 EN 13167
Schaumglas (CG) - Spezifikation +A1:2004.05 (2006.03)
+AC
5.2.7 Warmedammstoffe fir Gebaude - EN 13168: 2005.12 ONORM Anlage A5.2.7 Anlage A5.2.7
WerkmaRig hergestellte Produkte aus 2001.05 EN 13168
Holzwolle (WW) - Spezifikation +A1:2004.05 (2006.04)
+AC
5.2.8 Warmedammestoffe flir Gebaude - EN 13169: 2005.12 ONORM Anlage A 5.2.8 Anlage A 5.2.8
WerkmaRig hergestellte Produkte aus 2001.05 EN 13169
Blahperlit (EPB) - Spezifikation +A1:2004.05 (2006.04)
+AC
5.2.9 Warmedammstoffe fiir Gebaude - EN 13170: 2005.12 ONORM Anlage A5.2.9 Anlage A5.2.9
WerkmaRig hergestellte Produkte aus 2004.05+AC EN 13170
expandiertem Kork (ICB) - Spezi- (2006.04)
fikation
5.2.10 Warmedammstoffe fir Gebaude - EN 13171: 2005.12 ONORM Anlage A 5.2.10 Anlage A 5.2.10
WerkmaRig hergestellte Produkte aus 2001.05 EN 13171
Holzfasern (WF) - Spezifikation +A1:2004.05 (2006.04)
+AC
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5.3 Warmedamm-Verbundsysteme

5.3.1 Produkte mit Europaischen techni- ETAG 004 2000 OIB-467- | AuBenseitige Warme- Anlage A 5.3.1 Anlage A 5.3.1
schen Zulassungen gemaft ETAG 004 002/01 dammung von Ge-
»Aulenseitige Warmedamm- baudewéanden aus
Verbundsysteme mit Putzschicht” Mauerwerk oder Beton

5.4 Warmedammplatten aus mineralischem Material (entsprechend Europaischer technischer Zulassungen)

5.4.1 Multipor Mineralddmmplatte ETA-05/0093 — — Anlage B 4.2 Anlage B 1

5.4.2 System Dennert 040, System Dennert ETA-05/0179 — - Anlage B 4.2 Anlage B 1
045

5.4.3 Perlite Dammplatte ETA-06/0275 — — Anlage B 4.2 Anlage B 1
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6. Produkte fur den StraRenbau und allgemeinen Tief- und Ingenieursbau

6.1 Gesteinskdérnungen fur den Stral3enbau

Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaR Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisierten

Norm
6.1 Gesteinskdrnungen fir den Stralenbau
6.1.1 Gesteinskornungen flir Asphalt und EN 13043: 2004.05 ONORM | Fiir die Herstellung Anlage A 6.1.1 Anlage A 6.1.1
Oberflachenbehandlung fiir Strallen, 2002.09+AC EN 13043 | von Asphalt und Ober-
Flugplatze und andere Verkehrs- (2004.10) | flachenbehandlung fur
flachen Strallen und andere
Verkehrsflachen
6.1.2 Gesteinskdrnungen flir ungebundene EN 13242: 2004.05 ONORM | Firr die Herstellung Anlage A 6.1.2 Anlage A 6.1.2
und hydraulisch gebundene Gemische 2002.12+AC EN 13242 |ungebundener und
fur Ingenieur- und StralRenbau (2004.10) | hydraulisch ge-
bundener Gemische
fiir den Ingenieur- und
StraRenbau
6.1.3 Leichte Gesteinskdrnungen - Teil 2: EN 13055-2 2004.07 ONORM | Firr die Herstellung Anlage A6.1.3 Anlage A6.1.3
Leichte Gesteinskdrnungen fiir As- EN 13055-2 | von Asphalt und Ober-
phalte und Oberflachenbehandlungen (2004.09) | flachenbehandlung
sowie fiir ungebundene und ge- sowie flr un-
bundene Verwendung gebundene und ge-
bundene Verwendung
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7. Bausatze fur den Fertig(teil)hausbau

7.1 Holzrahmenbauweisen

7.2 Blockbauweisen
Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fur Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisierten

Norm
7.1 Holzrahmenbauweisen
711 Produkte mit Europaischen techni- ETAG 007 2001 OIB-467- | Industriell gefertigte Anlage A7.1.1 Anlage A7.11
schen Zulassungen gemaf ETAG 007 020/02 und als Bauwerk in
.Bausatze fir den Holzrahmenbau* Verkehr gebrachte
Bausétze, werkseitig
entworfen und vor-
gefertigt fur Serien-
fertigung
7.2 Blockbauweisen
7.2.1 Produkte mit Europaischen techni- ETAG 012 2002 OIB-467- | Industriell gefertigte Anlage A 7.2.1 Anlage A 7.2.1
schen Zulassungen gemafl ETAG 012 016/03 und als Bauwerk in
,Bausatze flir Blockhauser* Verkehr gebrachte
Bausatze, werkseitig
entworfen und vor-
gefertigt fur Serien-
fertigung
20/114
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8. Bauprodukte fur Wande
8.1 Nichttragende Innenwande

8.2 Nicht lasttragende verlorene Schalungsbausatze/-systeme

8.3 Mauersteine
8.4 Erganzungsbauteile fur Mauerwerk
8.5 Vorhangfassaden

Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fur Osterreich kundgemachte(r)

Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisierten

Norm
8.1 Nichttragende Innenwénde
8.1.1 Produkte mit Europaischen techni- ETAG 003 1998 OIB-467- | Nichttragende Innen- Anlage A 8.1.1 Anlage A 8.1.1
schen Zulassungen gemafy ETAG 003 026/99 wande
,Bausatze flr innere Trennwande zur
Verwendung als nichttragende Innen-
wande*
8.2 Nicht lasttragende verlorene Schalungsbausatze/-systeme
8.2.1 Produkte mit Europaischen techni- ETAG 009 2002 OIB-467- | Zur Errichtung von Anlage A 8.2.1 Anlage A 8.2.1
schen Zulassungen gemafl ETAG 009 003/03 oberhalb oder unter-
,Nicht lasttragende verlorene Scha- halb des Terrains
lungsbausatze/-systeme bestehend liegenden AulRen-
aus Schalungs-/Mantelsteinen oder wanden, Innenwanden
-elementen aus Warmedammstoffen und Trennwanden fiir
und — mitunter — aus Beton* Gebaude
8.3 Mauersteine
8.3.1 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 1: EN 771-1: 2005.02 ONORM Anlage A 8.3.1 Anlage A 8.3.1
Mauerziegel 2003.04+A1 EN 771-1
(2005.06)
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8.3.2 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 2: EN 771-2: 2005.02 ONORM Es dirfen nur Kalksandsteine
Kalksandsteine 2003.04+A1 EN 771-2 verwendet werden, wenn deren
(2005.06) Konformitat gemal dem Sys-
tem ,2+“ bescheinigt wird.
In Entsprechung der ONORM
EN 771-2 (2005.06), Anhang
ZA.1, Anmerkung, und Anhang
ZA.3, ist die Anlage B 1 der
Baustoffliste OE einzuhalten.
8.3.3 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 3: EN 771-3: 2005.02 ONORM Anlage A 8.3.3
Mauersteine aus Beton (mit dichten 2003.07+A1 EN 771-3
und porigen Zuschlagen) (2005.06)
8.3.4 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 4: EN 771-4: 2005.02 ONORM Anlage A 8.3.4 Anlage A 8.3.4
Porenbetonsteine 2003.07+A1 EN771-4
(2005.06)
8.3.5 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 5: EN 771-5: 2005.02 ONORM Anlage A 8.3.5
Betonwerksteine 2003.12+A1 EN 771-5
(2005.06)
8.3.6 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 6: EN 771-6 2005.10 ONORM In Entsprechung der ONORM
Natursteine EN 771-6 EN 771-6 (2005.12), Anhang
(2005.12) ZA.1, Anmerkung 1 und An-
merkung 2, und Anhang ZA.3,
ist die Anlage B 1 der Baustoff-
liste OF einzuhalten.
8.4 Erganzungsbauteile fir Mauerwerk
8.4.1 Festlegungen fur Ergdnzungsbauteile EN 845-2 2003.04 ONORM Anlage A 8.4.1 Es gelten die Festlegungen in
fur Mauerwerk - Teil 2: Stirze EN 845-2 der Anlage A 8.4.1 und in der
(2003.07) Anlage B 4.1.
8.5 Vorhangfassaden
8.5.1 Vorhangfassaden - Produktnorm EN 13830 2003.09 ONORM Anlage A 8.5.1 Anlage A 8.5.1
EN 13830
(2003.11)
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9. Flachenbefestigungen

9.1 Flachenbefestigungen aus Beton

9.2 Flachenbefestigungen aus Naturstein

9.3 Flachenbefestigungen aus Lehm, Ton

Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fuir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisierten

Norm
9.1 Flachenbefestigungen aus Beton
9.1.1 Pflastersteine aus Beton - An- EN 1338: 2006.05 ONORM | Bodenbelag in Rau- Anlage A 9.1.1 Anlage A 9.1.1
forderungen und Prifverfahren 2003.05+AC EN 1338 | men, im Freien und
(2007.01) | auf Dachern
9.1.2 Platten aus Beton - Anforderungen und EN 1339: 2006.05 ONORM | Bodenbelag in R&u- Anlage A 9.1.2 Anlage A9.1.2
Prufverfahren 2003.05+AC EN 1339 | men und im Freien
(2007.01) | und Dachbelag
9.1.3 Bordsteine aus Beton - Anforderungen EN 1340: 2006.05 ONORM | Bodenbelag in R&u- Anlage A9.1.3 Anlage A9.1.3
und Prifverfahren 2003.04+AC EN 1340 [men, im Freien und
(2007.01) | auf Dachern
9.2 Flachenbefestigungen aus Naturstein
9.2.1 Platten aus Naturstein fiir AuRen- EN 1341 2001.12 ONORM | Fiir AuRenbereiche Anlage A 9.2.1 Anlage A 9.2.1
bereiche - Anforderungen und Priifver- EN 1341 | und bei der Fertig-
fahren (2002.04) | stellung von Stralen
zur Pflasterung von
FulRgangerwegen und
von Fahrzeugen be-
fahrenen Flachen
9.2.2 Pflastersteine aus Naturstein fir Au- EN 1342 2001.12 ONORM | Fiir AuBenbereiche Anlage A 9.2.2 Anlage A9.2.2
Renbereiche - Anforderungen und EN 1342 | und bei der Fertig-
Prifverfahren (2002.04) | stellung von Strafien
zur Pflasterung von
FuRgangerwegen und
von Fahrzeugen be-
fahrenen Flachen
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9.2.3 Bordsteine aus Naturstein fir Auften- EN 1343 2001.12 ONORM | Fiir AuRenbereiche Anlage A 9.2.3 Anlage A9.2.3
bereiche - Anforderungen und Priifver- EN 1343 | und bei der Fertig-
fahren (2002.04) | stellung von Stralen
zur Pflasterung von
FulRgangerwegen und
von Fahrzeugen be-
fahrenen Flachen
9.3 Flachenbefestigungen aus Lehm, Ton
9.3.1 Pflasterziegel - Anforderungen und EN 1344 2002.03 ONORM | Bodenbelége und/oder Anlage A 9.3.1 Anlage A 9.3.1
Prufverfahren EN 1344 | Dachdeckungen in
(2007.03) | Innen- und AulRen-
bereichen
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Lager

10.1 Lager (entsprechend harmonisierter europaischer Produktnormen)

Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fiir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisierten

Norm
10.1 Lager (entsprechend harmonisierter européaischer Produktnormen)
10.1.1 Lager im Bauwesen - Teil 7: Kalotten- EN 1337-7 2004.03 ONORM | Verwendung von Ka- Es durfen nur Kalotten- und
und Zylinderlager mit PTFE EN 1337-7 |[lotten- und Zylinder- Zylinderlager mit PTFE (und in
(2004.08) |lagern mit PTFE (und Kombination mit ebenen Gleit-
in Kombination mit teilen) verwendet werden, wenn
ebenen Gleitteilen) in deren Konformitat gemaR dem
Hochbauten und Inge- System ,1“ bescheinigt wird.
nieurbauwerken mit
kritischen An- In Entsprechung der ONORM
forderungen an Einzel- EN 1337-7 (2004.08), Anhang
lager im Sinne der ZA.1 und Anhang ZA.3, ist
ONORM EN 1337-7 Anlage B 1 der Baustoffliste OE
(2004.08) einzuhalten.
10.1.2 Lager im Bauwesen - Teil 3: Elasto- EN 1337-3 2005.03 ONORM In Entsprechung der ONORM
merlager EN 1337-3 EN 1337-3 (2005.07), Anhang
(2005.07) ZA.1, Anmerkung 1 und An-
merkung 2, und Anhang ZA.3,
ist Anlage B 1 der Baustoffliste
OE einzuhalten.
10.1.3 Lager im Bauwesen - Teil 4: Rollen- EN 1337-4: 2007.02 ONORM In Entsprechung der ONORM
lager 2004.04+AC EN 1337-4 EN 1337-4 (2007.08), Anhang
(2007.08) ZA.1, Anmerkung 1 und An-
merkung 2, und Anhang ZA.3,
ist Anlage B 1 der Baustoffliste
OE einzuhalten.
10.1.4 Lager im Bauwesen - Teil 5: Topflager EN 1337-5 2005.03 ONORM In Entsprechung der ONORM
EN 1337-5 EN 1337-5 (2005.07), Anhang
(2005.07) ZA.1, Anmerkung 1 und An-
merkung 2, und Anhang ZA.3,
ist Anlage B 1 der Baustoffliste
OE einzuhalten.
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10.1.5

Lager im Bauwesen - Teil 6: Kipplager

EN 1337-6

2004.04

ONORM
EN 1337-6
(2004.08)

In Entsprechung der ONORM
EN 1337-6 (2004.08), Anhang
ZA.1, Anmerkung 1 und An-
merkung 2, und Anhang ZA.3,
ist Anlage B 1 der Baustoffliste
OE einzuhalten.
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11. Holzbau
11.1 Stutzen, Trager, Binder

11.2 Holzwerkstoffe und andere Plattenwerkstoffe

Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaf Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fiir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisierten

Norm
11.1 Stiutzen, Trager, Binder
11.1.1 Produkte mit Europaischen techni- ETAG 011 2002 OIB-467- | Leichte Holzbautrager Anlage A 11.1.1 Anlage A 11.1.1
schen Zulassungen gemafl ETAG 011 034/03 und -stlitzen als last-
LLeichte Holzbautrager und -stiitzen* abtragende Bauteile in
Gebauden
11.2 Holzwerkstoffe und andere Plattenwerkstoffe
11.21 Holzwerkstoffe zur Verwendung im EN 13986 2004.10 ONORM Anlage A 11.2.1 Anlage A 11.2.1
Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung EN 13986
der Konformitat und Kennzeichnung (2005.04)
11.2.2 Holzbauwerke - Brettschichtholz - EN 14080 2005.06 ONORM Anlage A 11.2.2 Anlage A 11.2.2
Anforderungen EN 14080
(2005.09)
11.2.3 Binder Brettsperrholz BBS ETA-06/0009 - - Es gelten die Fest- Anlage A 11.2.3
legungen in der Anlage
B 4.2 und in der An- Anlage B 1
lage B 4.3.
Fir Kennwerte, fiir die ,Keine
Leistung festgestellt“ (,No Per-
formance Determined®) aus-
gewiesen wird, gelten fiir die
Verwendbarkeit der Produkte
die Festlegungen in der Anlage
B4.4.
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12. Heizungs- und Feuerungsanlagen
12.1 Rauch- und Abgasfange

Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaR Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen”
harmonisierten

Norm
12.1 Rauch- und Abgasfange
1211 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - EN 1457: 2007.04 ONORM Anlage A 12.1.1 Anlage A 12.1.1
Anforderungen und Prifungen 1999.06 EN 1457
+AC:1999.06 (2007.07)
+A1:2002.10
+AC:2006.05
+AC
12.1.2 Abgasanlagen - Anforderungen an EN 1856-1: 2006.05 ONORM Anlage A 12.1.2 Anlage A 12.1.2
Metall-Abgasanlagen - Teil 1: Bauteile 2003.06+A1 EN 1856-1
fur System-Abgasanlagen (2006.09)
12.1.3 Abgasanlagen - Anforderungen an EN 1856-2 2004.07 ONORM Anlage A 12.1.3 Anlage A 12.1.3
Metall-Abgasanlagen - Teil 2: Innen- EN 1856-2
rohre und Verbindungsstlicke aus (2004.10)
Metall
121.4 Abgasanlagen - Bauteile - Betoninnen- EN 1857: 2007.04 ONORM Anlage A12.1.4 Anlage A12.1.4
rohre 2003.07 EN 1857
+AC:2005.12 (2007.08)
+AC
12.1.5 Abgasanlagen - Bauteile - Betonform- EN 1858 2003.07 ONORM Anlage A 12.1.5 Anlage A12.1.5
blécke EN 1858
(2003.10)
12.1.6 Abgasanlagen - Bauteile - Auf3en- EN 12446 2003.04 ONORM Anlage A 12.1.6 Anlage A 12.1.6
schalen aus Beton EN 12446
(2003.09)
12.1.7 Abgasanlagen - Anforderungen und EN 13502 2002.10 ONORM Anlage A12.1.7
Prifverfahren fir Keramik-Aufsatze EN 13502
(2003.02)
12.1.8 Abgasanlagen — System- EN 13063-2: 2007.07 ONORM Anlage A 12.1.8 Anlage A 12.1.8
Abgasanlagen mit Keramik- 2005.05+A1 EN 13063-2
Innenrohren - Teil 2: Anforderungen (2007.09)
und Prifungen fiir feuchte Betriebs-
weise
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12.1.9 Abgasanlagen - Keramik- EN 13069 2005.07 ONORM Anlage A 12.1.9 Anlage A 12.1.9
Auflenschalen fiir Systemabgas- EN 13069
anlagen - Anforderungen und (2005.12)
Prifungen
12.1.10 Abgasanlagen - Systemabgasanlagen EN 14471 2005.08 ONORM Anlage A 12.1.10 Anlage A 12.1.10
mit Kunststoffinnenrohren - An- EN 14471
forderungen und Prifungen (2005.11)
12.1.11 Abgasanlagen - Keramik-Formblécke EN 1806 2006.06 ONORM Anlage A 12.1.11 Anlage A 12.1.11
fur einschalige Abgasanlagen - An- EN 1806
forderungen und Priifmethoden (2006.11)
12.1.12 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen | EN 13063-1: 2007.07 ONORM Anlage A 12.1.12 Anlage A 12.1.12
mit Keramik-Innenrohren - Teil 1: An- 2005.12+A1 EN 13063-1
forderungen und Prifungen fir Rul3- (2007.09)
brandbestandigkeit
12.1.13 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen | EN 13063-3 2007.07 ONORM Anlage A 12.1.13 Anlage A 12.1.13
mit Keramik-Innenrohren - Teil 3: An- EN 13063-3
forderungen und Prifungen fur Luft- (2007.09)
Abgasleitungen
1) Fiir die Verwendung von Abgasanlagen im Sinne der einschlagigen harmonisierten Normen ist die Kennzeichnung der Abgasanlage nach ONORM EN 1443 (2003.05), Abschnitt 7.3,
erforderlich.

4Baustoffliste_ OE_giiltig.doc/24.11.2008/12:54:53/ko-at-ga

29/114




0OIB-095.2-033/08

13. Boden-, Wand- und Deckenbekleidungen sowie Bedachungen
13.1 Faserzement-Platten und -Tafeln sowie dazugehdrige Formteile

Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaR Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisierten

Norm
13.1 Faserzement-Platten und -Tafeln sowie dazugehérige Formteile
13.1.1 Faserzement-Dachplatten und dazu- EN 492: 2006.09 ONORM | Fiir Bedachungen, Anlage A 13.1.1 Anlage A 13.1.1
gehdrige Formteile - Produktspezi- 2004.12 EN 492 Innenwand- und Au-
fikation und Prufverfahren +A1:2005.08 (2006.12) | Renwand- sowie De-
+A2 ckenverkleidungen
13.1.2 Faserzement-Wellplatten und dazu- EN 494: 2006.09 ONORM | Firr Bedachungen, Anlage A 13.1.2 Anlage A 13.1.2
gehdrige Formteile - Produktspezi- 2004.12 EN 494 Innenwand- und Au-
fikation und Priifmethoden +A1:2005.08 (2006.12) | Renwand- sowie De-
+A2 ckenverkleidungen
13.1.3 Faserzement-Tafeln - Produktspezi- EN 12467: 2006.09 ONORM | Fiir Wand- und De- Anlage A 13.1.3 Anlage A 13.1.3
fikation und Priifverfahren 2004.12 EN 12467 | ckenbekleidungen fiir
+A1:2005.08 (2006.12) | Innenrdume und fur
+A2 den AuRRenbereich
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14. Bauprodukte aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
14.1 Fertigteile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

Lfd. Europaische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemaR Richtlinie 89/106/EWG
Nr. fir Osterreich kundgemachte(r)

Titel Nummer Ausgabedatum Verwendungszweck Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und
der ETAG bzw. Verwendungsbestimmungen
harmonisierten

Norm
14.1 Fertigteile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
14.1.1 Lichtmaste - Teil 4: Anforderungen an EN 40-4 2005.12 ONORM Es gelten die Festlegungen in
Lichtmaste aus Stahl- und Spannbeton EN 40-4 der Anlage B 1 und in der An-
(2006.03) lage B 4.1.
14.1.2 Betonfertigteile - Hohlplatten EN 1168 2005.05 ONORM Es gelten die Festlegungen in
EN 1168 der Anlage B 1 und in der An-
(2005.10) lage B 4.1.
14.1.3 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus EN 1520: 2003.05 ONORM Es gelten die Festlegungen in
haufwerksporigem Leichtbeton 2002.11+AC EN 1520 der Anlage B 1 und in der An-
(2003.10) lage B 4.1.
14.1.4 Rohre und Formstlicke aus Beton, EN 1916: 2006.12 ONORM Es gelten die Festlegungen in
Stahlfaserbeton und Stahlbeton 2002.10 EN 1916 der Anlage B 1 und in der An-
+AC:2003.12 (2007.06) lage B 4.1.
+AC
14.1.5 Einsteig- und Kontrollschachte aus EN 1917: 2006.12 ONORM Es gelten die Festlegungen in
Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton 2002.10 EN 1917 der Anlage B 1 und in der An-
+AC:2003.12 (2008.01) lage B 4.1.
+AC
14.1.6 Betonfertigteile - Griindungspfahle EN 12794: 2007.05 ONORM Es gelten die Festlegungen in
2005.02+A1 EN 12794 der Anlage B 1 und in der An-
(2007.10) lage B 4.1.
14.1.7 Vorgefertigte Betonerzeugnisse - Be- EN 12839 2001.05 ONORM Es gelten die Festlegungen in
tonelemente fir Zaune EN 12839 der Anlage B 1 und in der An-
(2001.11) lage B 4.1.
14.1.8 Betonfertigteile - Maste EN 12843 2004.09 ONORM Es gelten die Festlegungen in
EN 12843 der Anlage B 1 und in der An-
(2004.11) lage B 4.1.
14.1.9 Betonfertigteile - Deckenplatten mit EN 13224: 2007.06 ONORM Es gelten die Festlegungen in
Stegen 2004.08 EN 13224 der Anlage B 1 und in der An-
+AC:2005.05 (2007.08) lage B 4.1.
+A1
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14.1.10 Betonfertigteile - Stabférmige Bauteile EN 13225 2004.09 ONORM Es gelten die Festlegungen in
EN 13225 der Anlage B 1 und in der An-
(2004.11) lage B 4.1.
14.1.11 Betonfertigteile - Besondere Fertigteile EN 13693 2004.09 ONORM Es gelten die Festlegungen in
fur Dacher EN 13693 der Anlage B 1 und in der An-
(2004.11) lage B 4.1.
14.1.12 Betonfertigteile - Deckenplatten mit EN 13747: 2006.12 ONORM Es gelten die Festlegungen in
Ortbetonerganzung 2005.07+AC EN 13747 der Anlage B 1 und in der An-
(2007.04) lage B 4.1.
14.1.13 Betonfertigteile - Betonfertiggaragen - EN 13978-1 2005.05 ONORM Es gelten die Festlegungen in
Teil 1: Anforderungen an mono- EN 13978-1 der Anlage B 1 und in der An-
lithische oder aus raumgrof3en Einzel- (2005.08) lage B 4.1.
teilen bestehende Stahlbetongaragen
14.1.14 Betonfertigteile - Hohlkastenelemente EN 14844 2006.07 ONORM Es gelten die Festlegungen in
EN 14844 der Anlage B 1 und in der An-
(2006.09) lage B 4.1.
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Fundstellen

Die in der Baustoffliste OE enthaltenen technischen Spezifikationen sind bei den jeweiligen Herausgebern zu beziehen. Die Fundstellen der harmonisierten Normen werden gemaf
Art. 4 Abs. 2 lit. a der Richtlinie 89/106/EWG im Amtsblatt der Europaischen Union veréffentlicht. Fir die in die Baustoffliste OE aufgenommenen harmonisierten Normen sind diese
Fundstellen in der Baustoffliste OE angegeben.

Die offizielle Fassung von Leitlinien fur Europaische technische Zulassungen (ETAG) wird von der Europaischen Organisation fir technische Zulassungen (EOTA) auf der EOTA
Website www.eota.eu in englischer Sprache veréffentlicht. Fir die in die Baustoffliste OE aufgenommenen Leitlinien fir Européische technische Zulassungen (ETAG) sind die
Fundstellen in der Baustoffliste OE angegeben.

Normen sind beim Osterreichischen Normungsinstitut, Heinestrae 38, A-1020 Wien, zu beziehen. Die Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe ist beim Osterreichischen Baustoff-
Recycling Verband, Karlsgasse 5, A-1040 Wien, zu beziehen. Im Bundesgesetzblatt zu verlautbarende Verordnungen des Bundes werden seit 1. Janner 2004 im Internet unter der
Adresse www.ris.bka.gv.at zur Abfrage bereitgehalten. Ausdrucke der Verlautbarungen im Bundesgesetzblatt sowie Ausdrucke oder Kopien von bis zum Ablauf des 31. Dezember
2003 erschienenen Bundesgesetzblattern kénnen bei der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH, Wiedner Gurtel 10, A-1040 Wien, bezogen werden. Die deutschen Aus-
gaben der Leitlinien fir Europaische technische Zulassungen sowie die geltende Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB) (iber die Baustoffliste OA kénnen
beim Osterreichischen Institut fiir Bautechnik, Schenkenstralke 4, A-1010 Wien, bezogen werden.
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Anlage A Produktspezifische Verwendungsbestimmungen und Leistungsanforderungen

Anlage A 1.1.1 — Zement

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 4710-1 (2007.10), Tabelle NAD 10, fiir Normal- und Schwerbeton
ONORM B 4710-1 (2004.04), Tabelle NAD 10, fiir Leichtbeton

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 197-1 (2004.09), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 1.2.1 — Gesteinskérnungen fir Beton

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Gesteinskornungen fiir Beton, ausgenommen Gesteinskornungen fir Rezeptbeton

Grobe und feine Gesteinskérnungen (Hinweis: Festlegungen gelten nicht fir Filler)

KorngroRle

2. Kornzusammensetzung

Kornform von groben Ge-
steinskdrnungen

Kornrohdichte und Wasser-
aufnahme

Muschelschalengehalt grober
Gesteinskdrnungen

Gehalt an Feinanteilen

Widerstand gegen Zer-
trimmerung von groben Ge-
steinskdrnungen

Widerstand gegen Polieren

ONORM B 3131 (2006.10) mit Ausnahme des Abschnittes 3.3
fur feine Gesteinskdrnungen

4Baustoffliste_ OE_giiltig.doc/24.11.2008/12:54:53/ko-at-ga

ONORM B 3131 (2006.10) mit Ausnahme des Abschnittes 3.3 fiir feine Gesteins-
kdérnungen

Ad Kornzusammensetzung: Bei der KorngrofRenverteilung sind die Grenz-
abweichungen anzugeben.

Ad Kornrohdichte und Wasseraufnahme: Die Kornrohdichte ist als p,y anzugeben,
wobei eine Bandbreite von 0,06 Mg/m? zulassig ist.
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Chloride

Saureldsliche(s) Sulfat(e)

Bestandteile, die das Erstar-
rungs- und Erhartungsver-
halten des Betons verandern

Carbonatgehalt von feinen
Gesteinskoérnungen fiir Deck-
schichten aus Beton

Raumbestandigkeit — Schwin-
den infolge Austrocknen

Bestandteile, die die Raum- Ad Bestandteile, die die Raumbestandigkeit von Hochofenstlickschlacken beein-
bestandigkeit von Hochofen- flussen: anzugeben
stiickschlacken beeinflussen

Frost- und Tauwiderstand von
groben Gesteinskdérnungen

Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

Geféhrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 12620 (2005.04), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es durfen nur Gesteinskérnungen fur Beton, ausgenommen Gesteinskdrnungen fir Rezeptbeton, verwendet werden, wenn deren Konformitat geman dem System ,2+“ bescheinigt
wird.

Gesteinskoérnungen flir Rezeptbeton

Grobe und feine Gesteinskornungen (Hinweis: Festlegungen gelten nicht fur Filler)

Korngroéfie ONORM B 3131 (2006.10) mit Ausnahme folgender Punkte: ONORM B 3131 (2006.10) mit Ausnahme folgender Punkte:
777777777777777777777777777777777 - Abschnitt 3.3 fur feine Gesteinskérnungen - Abschnitt 3.3 firr feine Gesteinskérnungen
1. Korngruppe(n) - Tabelle 1, Abschnitt 4.3: Anzugeben sind Grélien- - Verwendbarkeit von industriell hergestellten oder recycelten Materialien und

bezeichnung und zugehdrige Kategorie bei der Korn- Mischungen daraus als Betonzuschlag nach Abschnitt 1 (Hinweis: Geforderte
”””””””””””””””””” gréRenverteilung; fir Grenzabweichungen keine An- Art der Gesteinskérnung fiir Rezeptbeton nach ONORM B 4710-1 (2007.10),
2. Kornzusammensetzung forderung Abschnitt 5.2.1: natlirliche Normalgesteinskérnung)

- Tabelle 1, Abschnitt 4.3: Anzugeben sind Gréflenbezeichnung und zugehdrige

Kornform von groben Ge- Kategorie bei der KorngréRenverteilung; flir Grenzabweichungen keine An-
steinskérnungen forderung
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Kornrohdichte und Wasser- Ad Kornrohdichte und Wasseraufnahme: Die Kornrohdichte ist als p,y anzugeben,
aufnahme wobei eine Bandbreite von 0,06 Mg/m? zulassig ist.

Muschelschalengehalt grober
Gesteinskérnungen

Gehalt an Feinanteilen

Widerstand gegen Zer-
trimmerung von groben Ge-
steinskérnungen

Widerstand gegen Polieren

Chloride

Saureldsliche(s) Sulfat(e)

Bestandteile, die das Erstar-
rungs- und Erhartungsver-
halten des Betons verandern

Carbonatgehalt von feinen
Gesteinskdrnungen fiir Deck-
schichten aus Beton

Raumbestandigkeit — Schwin-
den infolge Austrocknen

Frost- und Tauwiderstand von
groben Gesteinskdérnungen

Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

Gefahrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 12620 (2005.04), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es durfen nur Gesteinskérnungen fir Rezeptbeton verwendet werden, wenn deren Konformitat mindestens gemaf dem System ,4“ bescheinigt wird.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 1.2.2 — Leichte Gesteinskdrnungen - Leichte Gesteinskérnungen fur Beton und Mértel

Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
Kornform Anzugeben
KorngroRle Anzugeben
Kornrohdichte Anzugeben
Feinheit Anzugeben
Prozentueller Anteil ge- Anzugeben
brochener Kérner
Reinheit Anzugeben
Widerstand gegen Zerstérung Anzugeben
Zusammensetzung/Gehalt Anzugeben
Chloride
Zusammensetzung/Gehalt Anzugeben
Séaureldsliches Sulfat
Zusammensetzung/Gehalt Anzugeben
Gesamtschwefel
Wasseraufnahme Anzugeben
Bestandigkeit gegen Alkali- ONORM B 4710-1 (2007.10), Abschnitt 5.2.3.4, fiir Normal- und Schwerbeton
Kieselsaure-Reaktivitat ONORM B 4710-1 (2004.04), Abschnitt 5.2.3.4, fiir Leichtbeton
Frost-Tau- Anzugeben
Wechselbestandigkeit
Geféhrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 13055-1 (2004.11), Anhang ZA.1 und Anhang

ZA.3, sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es dirfen nur leichte Gesteinskdrnungen fiir Beton und Mortel verwendet werden, wenn deren Konformitat gemaR dem System ,2+“ bescheinigt wird.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 1.2.3 — Gesteinskérnungen fur Mértel

Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Gesteinskérnungen

KorngréRenverteilung ONORM B 3135 (2003.11) ONORM B 3135 (2003.11)

Rohdichte

Feinanteile

Chloride

Saureldsliche(s) Sulfat(e)

Bestandteile, die das Erstar-
rungs- und Erhartungsver-
halten des Mortels verandern

Wasseraufnahme

Frost-Tau-
Wechselbestandigkeit

Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

Gefahrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 13139 (2004.11), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es durfen nur Gesteinskoérnungen fiir Mortel verwendet werden, wenn deren Konformitat gemaR dem System ,2+“ bescheinigt wird.

Faller

KorngréRenverteilung ONORM B 3135 (2003.11) ONORM B 3135 (2003.11)

Rohdichte
Chloride

Saureldsliche(s) Sulfat(e)

Bestandteile, die das Er-
starrungsverhalten des
Mortels verandern

Feinanteile
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Gluhverlust (nur fur Aschen) Ad Gluhverlust: anzugeben
(nur auf industriell hergestellte
Gesteinskdrnungen anwend-
bar)

Frost-Tau-
Wechselbestandigkeit

Gefahrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 13139 (2004.11), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es durfen nur Fuller fur Mértel verwendet werden, wenn deren Konformitat gemaR dem System ,2+“ bescheinigt wird.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.

Anlage A 3.1.1 — Geklebte Glaskonstruktionen - Gestiitzte und ungestiitzte Systeme

W. A. Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
2 Brandverhalten Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
Feuerwiderstand Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die

Bestimmungen der Bauordnungen und sonstiger landes-
gesetzlicher Vorschriften einzuhalten. Zur Interpretation der in
den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen
des Feuerwiderstandes ist wie folgt vorzugehen:
F-Verglasungen:

El 30 — Brandhemmend

El 60 — Hochbrandhemmend

El 90 — Brandbestandig

G-Verglasung:

E 30 — Brandhemmend

E 60 — Hochbrandhemmend

E 90 — Brandbestéandig

3 Luftdurchlassigkeit Fir éffenbare Fassadenteile gilt Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE.
Wasserdichtigkeit Angabe der Dichtheitsklasse
Abgabe von gefahrlichen Anlage B 1 der Baustoffliste OE
Substanzen
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4 Stolversuche Angabe der Stof¥festigkeit (maximale StoRenergie)
5 Schallschutz Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
6 Warmedammung Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Anlage A 3.1.2 — Geklebte Glaskonstruktionen - Beschichtete Aluminium-Systeme

W. A Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
4 Filiformkorrosion Anzugeben

Mechanische Ermiudung der Anzugeben

Beschichtung
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Anlage A 4.1.1 — Vorgefertigte Treppenbauséatze - Vorgefertigte Treppenbauséatze im Allgemeinen (mit Ausnahme von erschwerenden klimatischen
Beanspruchungen)

W. A Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

1 Punkt-, Linien- und Flachen- Es gelten die Bauordnungen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften.
lasten

Vermeidung von progressi-
vem Einsturz

Resttragfahigkeit einer Stufe

Langzeitbestandigkeit

Widerstand gegen Erdbeben

Schwingung der Treppe und
Last-/Verschiebungsverhalten

2 Feuerwiderstand Anlage B 4.3 der Baustoffliste OE

Brandverhalten Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

1. Oberseite von Trittstufen
und Treppenpodesten flr
notwendige Treppen

2. Alle anderen Oberflachen
fur notwendige Treppen

3. Oberflachen fir nicht
notwendige Treppen

3 Abgabe von gefahrlichen Anlage B 1 der Baustoffliste OE
Substanzen

4 Male der Treppe einschliel3- Es gelten die Bauordnungen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften und, sofern
lich der Treppenpodeste darin nichts Naheres festgelegt ist, ONORM B 5371 (2000.12), ONORM B 1600

(2005.05) und ONORM B 1601 (2003.12).

Rutschsicherheit Es gelten die Bauordnungen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften.
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die sichere Nutzung

und Sichtbarkeit

Ausstattung der Treppe fiir

Greifbarkeit (Tastfahigkeit)

Es gelten die Bauordnungen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften und, sofern
darin nichts Néheres festgelegt ist, ONORM B 5371 (2000.12), ONORM B 1600
(2005.05) und ONORM B 1601 (2003.12).

ren Materialien

Nicht gefahrdrohendes Zer-
splittern von Glas und ande-

Es gelten die Bauordnungen und sonstigen gesetzlichen Vor-
schriften und, sofern darin nichts Naheres festgelegt ist, O-
NORM B 5372 (2004.05).

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden
kann, sind nicht aufgenommen worden.

Anlage A 4.3.1 — Fenster und Tiren - Fenster und AuRentiiren ohne Eigenschaften beziiglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Fenster (mit Ausnahme von Dachfléchenfenstern)a)

Schlagregendichtheit

Klasse anzugeben mit Ausnahme bei Verwendung in ge-

schutzter Lagez)

Gefahrliche Substanzen (nur
Einfluss auf Innenraum)

In Entsprechung mit ONORM EN 14351-1 (2006.08), Anhang ZA.1, Anmerkung 1
und Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Widerstandsfahigkeit gegen
Windlast

Klasse anzugeben

Tragfahigkeit von Sicherheits-
vorrichtungen

Nachweis des Bestehens erforderlich, sofern Sicherheitsvorrichtungen vorhanden
sind

Schallschutz

Anzugeben

Warmedurchgangskoeffizient

Anzugeben

Luftdurchlassigkeit

Klasse anzugeben
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AuRentiiren®

Schlagregendichtheit

Klasse anzugeben mit Ausnahme bei Verwendung in ge-
schiitzter Lagez)

Gefahrliche Substanzen (nur
Einfluss auf Innenraum)

In Entsprechung mit ONORM EN 14351-1 (2006.08), Anhang ZA.1, Anmerkung 1
und Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Widerstandsfahigkeit gegen
Windlast

Klasse anzugeben

StoRfestigkeit (nur Glastlren
mit Verletzungsgefahr)

Klasse ist anzugeben. Hinsichtlich der notwendigen Ver-
wendung von geeigneten Sicherheitsglasern fur Glaselemente
wird auf die landesgesetzlichen Bestimmungen hingewiesen.

Tragfahigkeit von Sicherheits-
vorrichtungen

Nachweis des Bestehens erforderlich, sofern Sicherheitsvorrichtungen vorhanden
sind

Hohe Anzugeben
Fahigkeit zur Freigabe (nur Anzugeben
abgeschlossene Tiren in

Fluchtwegen)

Bedienungskrafte (nur bei Anzugeben
automatischen Vorrichtungen)

Schallschutz Anzugeben
Warmedurchgangskoeffizient Anzugeben

Luftdurchlassigkeit

Klasse anzugeben

Dachflachenfenster

Schutz gegen Brand von
aufen

Klasse gemaR ONORM EN 13501-5 (2007.02), Priifver-
fahren 1, ist anzugeben.

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Schlagregendichtheit

Klasse anzugeben

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 14351-1 (2006.08), Anhang ZA.1, Anmerkung 1
und Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Widerstandsfahigkeit gegen
Windlast

Klasse anzugeben
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Widerstandsfahigkeit gegen
Schnee- und Dauerlast

Anzugeben

StoRfestigkeit

Klasse ist anzugeben. Hinsichtlich der notwendigen Ver-
wendung von geeigneten Sicherheitsglasern fur Glaselemente
wird auf die landesgesetzlichen Bestimmungen hingewiesen.

Tragfahigkeit von Sicherheits-
vorrichtungen

Nachweis des Bestehens erforderlich, sofern Sicherheitsvorrichtungen vorhanden
sind

Schallschutz

Anzugeben

Warmedurchgangskoeffizient

Anzugeben

Luftdurchlassigkeit

Klasse anzugeben

durch Schlagregen schiitzt

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.

2) Geschiitzte Lage: Einbausituation mit einem Uberbau (z. B. Dach, Vordach, Balkon) oder einer anderen baulichen MaRnahme, die das Fenster vor einer direkten Bewitterung

3) Fur untergeordnete Verwendungszwecke (z. B. Stallungen, Keller) gelten hinsichtlich der Notwendigkeit der Nachweise die Bestimmungen der Anlage B 4.4 sinngemaf.

4Baustoffliste_ OE_giiltig.doc/24.11.2008/12:54:53/ko-at-ga

44/114




0OIB-095.2-033/08

Anlage A 5.2.1 — Warmedammstoffe fur Gebdude - Werkmalig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 6000 (2003.02)

ONORM B 6000 (2003.02)

Brandverhalten

Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13162 (2006.03), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten. Hinsichtlich der zu-
lassigen Formaldehyd-Abgabe ist die Formaldehyd-Klasse E1 sinngemaR nach O-
NORM EN 13986 (2005.04) einzuhalten.

Anlage A 5.2.2 — Warmedammstoffe flir Gebaude - Werkmafig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 6000 (2003.02)

ONORM B 6000 (2003.02)

Brandverhalten

Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OF.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13163 (2006.03), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 5.2.3 - Warmedammstoffe fur Gebdude - Werkmalig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 6000 (2003.02)

ONORM B 6000 (2003.02)

Brandverhalten

Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13164 (2006.03), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.
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Anlage A 5.2.4 — Warmedammstoffe fur Gebaude - Werkmalig hergestellte Produkte aus Polyurethan Hartschaum (PUR)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 6000 (2003.02)

ONORM B 6000 (2003.02)

Brandverhalten

Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13165 (2006.03), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 5.2.5 — Warmedammstoffe fiir Gebaude - Werkmafig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13166 (2006.03), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 5.2.6 — Warmedammstoffe fur Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 6000 (2003.02)

ONORM B 6000 (2003.02)

Brandverhalten

Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13167 (2006.03), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.
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Anlage A 5.2.7 — Warmedammstoffe fir Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 6000 (2003.02)

ONORM B 6000 (2003.02)

Brandverhalten

Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13168 (2006.04), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 5.2.8 — Warmedammstoffe flir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Blahperlit (EPB)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13169 (2006.04), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 5.2.9 - Warmedammstoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork (ICB)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle

ONORM B 6000 (2003.02)

ONORM B 6000 (2003.02)

Brandverhalten

Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13170 (2006.04), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.
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Anlage A 5.2.10 — Warmedammstoffe fur Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13171 (2006.04), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten. Hinsichtlich der zu-
lassigen Formaldehyd-Abgabe ist die Formaldehyd-Klasse E1 sinngemaR nach O-
NORM EN 13986 (2005.04) einzuhalten.

Anlage A 5.3.1 — AuRenseitige Warmedamm-Verbundsysteme mit Putzschicht

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

SYSTEM

Brandverhalten

WARMEDAMMUNG

Brandverhalten

Nachstehende Tabelle A
Zusétzlich gilt Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE.

Nachstehende Tabelle A (mit Ausnahme der Ifd. Nr. 22)

SYSTEM

Wasseraufnahme

Wasserdichtigkeit

1. Hygrothermische Zyklen

2. Frost/Tau-Verhalten

Stolfestigkeit

1. Festigkeit gegen Stof} mit
hartem Koérper

2. Festigkeit gegen Durch-
stof

Nachstehende Tabelle A

Wasserdampfdurchlassigkeit
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WARMEDAMMUNG

Wasseraufnahme

Wasserdampfdurchlassigkeit

4 SYSTEM

Haftzugfestigkeit

1. Haftzugfestigkeit zwi-
schen Unterputz und
Warmedammung

2. Haftzugfestigkeit zwi-
schen Kleber und Unter-
grund

3. Haftzugfestigkeit zwi-
schen Kleber und War-
medammung

Festigkeit der Befestigung
(Querverschiebung)

1. Prifung der Ver-
schiebung

Widerstand gegen Windlasten

1. Durchziehversuch an
Befestigungen

2. Statischer Versuch mit
Schaumblock

3. Dynamischer Windsog-
versuch

WARMEDAMMUNG

Querzugfestigkeit

Schubfestigkeit und Schub-
modul
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DUBEL

Ausziehwiderstand der Diibel
aus dem Untergrund

PROFILE

Durchziehwiderstand der
Befestigungen von Profilen

PUTZ

Zugversuch am Putzstreifen

6 SYSTEM

Warmedurchlasswiderstand

WARMEDAMMUNG

Warmedurchlasswiderstand

- SYSTEM

Haftzugfestigkeit nach Alte-
rung

BEWEHRUNG

Textilglasgitter — Reiffestig-
keit und Dehnung

Metalldraht oder -gitter

3 Freisetzung von Schadstoffen Anlage B 1 der Baustoffliste OF
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Tabelle A — Anwendungskriterien fur WDVS gemaf ETAG 004 und nationalen Normen

Il:lfrd. ETAG 004, Abschnitt Bezugsdokument [ Anwendungskriterium Il:lfrd ETAG 004, Abschnitt Bezugsdokument [ Anwendungskriterium
6.1.2.1 Brennbarkeits- . 6.1.4.1.1 Haftzugfestig- .
>
! klasse System Anlage B 3 min. D 10 | keit zwischen Unterputz ETAG 004 - ?O kPa oder Bruch im
d D3 toff Dammstoff
6.2.2.1 Brennbarkeits- . und Dammsto
2 . Anlage B 3 min. E .
klasse Dammstoff . > 250 kPa im Trockenen
6.1.4.1.2 Haftzugfestig- > 80 kPa nass
Wasseraufnahme des Un- 11 | keit zwischen Kleber ETAG 004 5 950 kP q
terputzes nach 24 Std. und Untergrund = a nass und ge-
3 6.1.3.1 Wasserauf- ETAG 004 unter 0,5 kg/m? trocknet
nahme Wasseraufnahme des 6.1.4.1.3 Haftzugfestig- Fir alle Lagerungsarten
Putzsystems nach 24 Std. 12 | keit zwischen Kleber ETAG 004 min. 80 kPa oder Bruch im
unter 1 kg/m? und Dammestoff Dammstoff
Keine Veranderung oder 6.1.4.2.1 Ver-
1.321H - . 1 i ETA 4 .
4 6.1.3 . ygro ETAG 004 Beschadigung der Ober- 3 schiebungstest G 00 (E d) < 50 000 MPa
thermische Belastung fisch
ache nicht in der Fuge, trocken:
6.1.3.2.2 Frost-Tau- Keine Veranderung oder 6.1.4.3.1 Durchziehver- min. 500 N
5 | Wechselbelastung ETAG 004 Beschadigung der Ober- 14 Sl.JC.h -(D.Ubel) ETAG 004 in der Fuge, trocken:
(Simulationsverfahren) flache min. 350 N
. . feucht: min. 200 N
Lo Kategorie | oder Kategorie
6 6.1.3.3 StoRfestigkeit ETAG 004 " Charakteristische Trag-
R fahigkeit ist anzugeben.
auf Dammstoffen der Pro- -
6.1.3.4 Wasserdampf- . 15 6.1 '4'3.'.2 Schaumblock ETAG 004 Fir Systeme mit einer
RPN duktart EPS-F:s4<2m test (Diibel)
7 durchlassigkeit des ETAG 004 i minimalen Klebeflache von
Putzsvstems auf Dammstoffen der Pro- 40 % nicht not i
y duktart MW-PT: $4< 1 m ca. 27 % nicht notwendig
Charakteristische Trag-
6.2.3.1 Wasserauf- ETAG 004 o
8 nahme des Damm- ONORM EN 1609 | <1 kg/m? 6.1.4.3.3 Dynamischer . g . g' '
16 . . ETAG 004 Fir Systeme mit einer
stoffes (2007.07) Windsogversuch (Dubel) L .
minimalen Klebeflache von
6.3.2.3 Wasserdampf- U-Wert ist anzugeben ca. 40 % nicht notwendig
9 durchlassigkeit des ETAG 004 (nur als Berechnungs-

Dammestoffes

grundlage)
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Lfd.

Lfd.

Nr ETAG 004, Abschnitt Bezugsdokument [ Anwendungskriterium Nr ETAG 004, Abschnitt Bezugsdokument [ Anwendungskriterium
- EPS-F: min. 150 kPa > 80 kPa oder Bruch im
- MW-PT: 6.1.7.1 Haftzug nach Dammstoff ohne Unter-
|iegende Faser: trocken: 25 Alterung ETAG 004 SChreitUng der QUerZUg-
> 12 kPa (System) festigkeit des Dammstoffes
stehende Faser: trocken gemal Zeile 17
6.2.4.1 Querzugfestig- ONORM B 6000 > 80 kPa Restreififestigkeit nach
17| (bémmstof?) 9 (2003.02) feucht: > 40 kPa und An- Alterung:
ETAG 004 gabe.des Dibeldurch- 26 6..6.7.1 Textilglasgitter — ETAG 004 - Risslast > 50 % von
zugwiderstandes unter Risslast und Dehnung 0-Probe
feuchten Bedingungen
gemaR Zeile 14 - 220 N/mm
- andere: Standsicher- 27 6.6.7.2 Metallischer ETAG 004 Zink-Schichte > 20 ym
heitsnachweis Putztrager oder Gitter (=275 g/m?)
6.2.4.2 Schubspannung - Schubfestigkeit f,
18 | und Schubmodul ETAG 004 220 kPa
(Dammstoff) - Schubmodul G, 2 1 MPa
6.3.4.1 Ausziehlast (Pro- . Gemal ETAG 014:2001,
19 fil-Dubel) ETAG 014:2001 Tabelle 5.1
20 6.4.4.“1 Aus.2|ehlast der ETAG 004 > 500 N
Profilbefestigung
Angabe der Rissbreiten
21 | 6541 Zugversuch am ETAG 004 Option: keine Leistung
Putzstreifen
festgestellt
ONORM B 8115- .
22 | 6.1.5 Schall 4 (2003.09) gemah 4.5
23 6.1.6.'1 Warmedurch- ETAG 004 >1m2 . KIW
lasswiderstand
o4 6.2.6.1 Warmeleitfahig- ETAG 004 Mehrschichtplatte 4

keit

<0,065 W/(m - K)
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Anlage A 6.1.1 — Gesteinskdérnungen fur Asphalt und Oberflachenbehandlung fur StraRen, Flugplatze und andere Verkehrsflachen

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Grobe und feine Gesteinskdrnungen

Korngréfie

2. KorngroRenverteilung

Kornform von groben Ge-
steinskdrnungen

Rohdichte

Qualitat der Feinanteile

Anteil gebrochener Ober-
flachen in groben Gesteins-
kdérnungen

Affinitat von groben Gesteins-
kdérnungen zu bitumenhaltigen
Bindemitteln

Widerstand von groben Ge-
steinskérnungen gegen Zer-
trimmerung

Widerstand gegen Polieren
von groben Gesteins-
kérnungen fir Deckschichten

Dicalciumsilicat-Zerfall von
Hochofenstlickschlacke

Eisen-Zerfall von Hochofen-
stiickschlacke

Raumbestandigkeit von Ge-
steinskdrnungen aus Stahl-
werksschlacke

Frostwiderstand

ONORM B 3130 (2006.10)

4Baustoffliste_ OE_giiltig.doc/24.11.2008/12:54:53/ko-at-ga

ONORM B 3130 (2006.10)

Ad Rohdichte: Die Rohdichte ist als p,y anzugeben, wobei eine Bandbreite von
0,06 Mg/m?® zulassig ist.

Ad Qualitat der Feinanteile: Gehalt der Feinanteile ist anzugeben.

Ad Affinitat von groben Gesteinskdrnungen zu bitumenhaltigen Bindemitteln: anzu-
geben; Nachweis gemals ONORM EN 12697-11 (2007.10), Verfahren B, erforderlich

53/114




0OIB-095.2-033/08

L~Sonnenbrand” von Basalt

Gefahrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 13043 (2004.10), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es dirfen nur grobe und feine Gesteinskérnungen verwendet werden, wenn deren Konformitat gemafl dem System ,2+“ bescheinigt wird.

Faller

KorngréRe ONORM B 3130 (2006.10) ONORM B 3130 (2006.10)

1. KorngréRenverteilung

Rohdichte

Hohlraumgehalt von trocken
verdichtetem Fuller (Rigden)

Bitumenzahl von Fremdfiller

Gefahrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 13043 (2004.10), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es durfen nur Filler verwendet werden, wenn deren Konformitat gemaR dem System ,2+“ bescheinigt wird.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 6.1.2 — Gesteinskdérnungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fir Ingenieur- und StraRenbau

Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Gesteinskoérnungen fir ungebundene Tragschichten

KorngréRRe ONORM B 3132 (2006.10) ONORM B 3132 (2006.10)

2. KorngroRenverteilung

Gehalt an Feinanteilen

Qualitat der Feinanteile Ad Qualitat der Feinanteile: Bei Gesteinskdrnungsgemischen mit einem Gehalt an
- Feinanteilen > 3 % Masseanteil ist fiir den Verwendungsort Osterreich zusétzlich
Anteil an gebrochener und entsprechend der Nachweismethode nach ONORM B 3132 (2006.10), Tabelle 1,

vollstéandig gerundeter Korner

. L Abschnitt 4.7, in der CE-Kennzeichnung anzugeben:
in groben Gesteinskdrnungen

,Die Qualitat der Feinanteile entspricht der ONORM B 4811 (2006.10)" oder

Widerstand gegen Zer- ,Die Qualitat der Feinanteile entspricht nicht der ONORM B 4811 (2006.10)".
trimmerung von groben Ge-

steinskdrnungen

Bestandteile, die die Raum-
besténdigkeit von un-
gebundenen Gesteins-
kdérnungen aus Hochofen-
und Stahlwerksschlacke be-
eintrachtigen

Wasseraufnahme Ad Wasseraufnahme: Nur bei Recycling-Baustoffen, gepriift am Kornanteil 4 bis 32,
- fur die Verwendung in oberen und unteren ungebundenen Tragschichten erforderlich;
»Sonnenbrand” von Basalt es gelten die Anforderungen nach ONORM B 3132 (2006.10).
Frost-Tau-
Wechselbestandigkeit
Geféhrliche Substanzen In Entsprechung mit ONORM EN 13242 (2004.10), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,

sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es dirfen nur Gesteinskérnungen fir ungebundene Tragschichten verwendet werden, wenn deren Konformitat gemal dem System ,2+“ bescheinigt wird.
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Gesteinskoérnungen fir hydraulisch gebundene Tragschichten

Korngréfie

2. KorngroRenverteilung

Gehalt an Feinanteilen

Bestandteile, die die Raum-
bestandigkeit von un-
gebundenen Gesteins-
kdérnungen aus Hochofen-
und Stahlwerksschlacke be-
eintrachtigen

Wasseraufnahme

Saureldsliche(s) Sulfat(e)

Gesamtschwefelgehalt

Bestandteile, die das Erstar-
rungs- und Erhartungsver-
halten von hydraulisch ge-
bundenen Gemischen ver-
andern

~Sonnenbrand” von Basalt

Frost-Tau-
Wechselbestandigkeit

ONORM B 3132 (2006.10)

ONORM B 3132 (2006.10)

Ad Wasseraufnahme: Nur bei Recycling-Baustoffen, geprift am Kornanteil 4 bis 32,
fur die Verwendung in oberen und unteren ungebundenen Tragschichten erforderlich;
es gelten die Anforderungen nach ONORM B 3132 (2006.10).

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13242 (2004.10), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es dirfen nur Gesteinskérnungen fir hydraulisch gebundene Tragschichten verwendet werden, wenn deren Konformitat gemaR dem System ,2+" bescheinigt wird.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 6.1.3 — Leichte Gesteinskdrnungen - Leichte Gesteinskérnungen fur Asphalte und Oberflachenbehandlungen sowie fiir ungebundene und
gebundene Verwendung

Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Leichte Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflachenbehandlungen

Schittdichte ONORM B 3137 (2005.09) ONORM B 3137 (2005.09)

KorngréRe (Korngruppe)

Widerstand gegen Bre-
chen/Zerkleinern (Kornfestig-
keit)

Prozentualer Anteil ge-
brochener Kérner

Raumbestandigkeit

Frost-Tau-Wechsel-/
Witterungsbestandigkeit

Temperaturschockbestandig-
keit

Affinitat zu bitumenhaltigen
Bindemitteln (Vertraglichkeit
zwischen leichten Gesteins-
koérnungen und Bitumen)

Zusammensetzung/Gehalt
(Chemische Anforderungen)

Polierwiderstand/Abrieb/
Verschlei}/Abnutzung

3. Widerstand gegen Abrieb

Reinheit In Entsprechung mit ONORM EN 13055-2 (2004.09), Anhang ZA.1, Anmerkung 1

und Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoff-

Gefahrliche Substanzen liste OE einzuhalten.
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Es durfen nur leichte Gesteinskdrnungen fur Asphalt und Oberflaichenbehandlungen verwendet werden, wenn deren Konformitat gemal dem System ,2+“ bescheinigt wird.

Leichte Gesteinskdrnungen fiir gebundene und ungebundene Gemische

Schittdichte ONORM B 3137 (2005.09) ONORM B 3137 (2005.09)

KorngréRe (Korngruppe)

Wasseraufnahme/-saughdhe

2. Wassersaughdhe

Widerstand gegen Bre-
chen/Zerkleinern (Kornfestig-
keit)

Prozentualer Anteil ge-
brochener Kérner/rissiger
Oberflachen

Raumbestandigkeit

Frost-Tau-Wechsel-/
Witterungsbestandigkeit

Zusammensetzung/Gehalt
(Chemische Anforderungen)

Reinheit In Entsprechung mit ONORM EN 13055-2 (2004.09), Anhang ZA.1, Anmerkung 1

- — und Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoff-
Freisetzung gefahrlicher Sub- liste OF einzuhalten.
stanzen

Es durfen nur leichte Gesteinskdrnungen fiir gebundene und ungebundene Gemische verwendet werden, wenn deren Konformitat gemal dem System ,2+“ bescheinigt wird.

Leichtes Gesteinsmehl fir Asphalt und Oberflachenbehandlungen

Schittdichte ONORM B 3137 (2005.09) ONORM B 3137 (2005.09)

Frost-Tau-Wechsel-/
Witterungsbestandigkeit

Versteifende Eigenschaften

Porositat/Hohlraumgehalt
(Hohlraumgehalt von trocken
verdichtetem leichten Ge-
steinsmehl)
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Wasserloslichkeit

Glihverlust (nur bei Aschen)

Reinheit

Freisetzung gefahrlicher Sub-
stanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 13055-2 (2004.09), Anhang ZA.1, Anmerkung 1
und Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, sind Anlage B 1 und Anlage B 2 der Baustoff-
liste OE einzuhalten.

Es darf nur leichtes Gesteinsmehl fur Asphalt und Oberflachenbehandlungen verwendet werden, wenn dessen Konformitat gemafl dem System ,2+“ bescheinigt wird.

finden kann, sind nicht aufgenommen worden.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
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Anlage A 7.1.1 — Bausétze fur den Holzrahmenbau

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Tragfahigkeit der Haupt-
bestandteile

Tragfahigkeit von Wanden

Tragfahigkeit von frei tragen-
den Decken

Tragfahigkeit von Dachkon-
struktionen

Widerstand gegen Erdbeben

Es gelten die Bauordnungen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften.

2 Brandverhalten Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
Feuerwiderstand Anlage B 4.3 der Baustoffliste OE:
1. Lasttragende Teile mit - RE(l) 30 — Brandhemmend
feuerwiderstandsfahiger,
raumabschlieRender - RE(l) 60 — Hochbrandhemmend
(wérmeda@mmender) - RE(l) 90 — Brandbesténdig
Funktion
2. Lasttragende Teile mit - R 30-Brandhemmend
feuerwiderstandsfahiger
ohne raum- - R 60 - Hochbrandhemmend
abschlieBender, warme- |. R 90 — Brandbestandig
dadmmender Funktion
3. Nichttragende Teile mit - E(l) 30 — Brandhemmend
feuerwiderstandsfahiger,
raumabschlieRender - E(l) 60 — Hochbrandhemmend
(wérmedé@mmender) - E(l) 90 — Brandbesténdig
Funktion
Verhalten der Bedachung bei | Klasse gemaR ETAG 007, Abschnitt 5.2.3, Priifung 1, ist Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
Brandeinwirkung von auf3en anzugeben.
3 Dampfdurchlassigkeit und Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Feuchtebestandigkeit
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Wasserdichtheit

Abgabe gefahrlicher Stoffe

Anlage B 1 der Baustoffliste OE

4 Rutschfestigkeit von Boden-

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Trittschallddmmung

belagen
Stolfestigkeit Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bau-
ordnungen und sonstiger landesgesetzlicher Vorschriften einzuhalten. Far Blind-
bdden im Sinne der ONORM B 2218 (2000.10) ist ein Nachweis nicht erforderlich.
5 Luftschallddmmung Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

6 Warmedurchlasswiderstand

Luftdurchlassigkeit (Luftdicht-
heit)

Warmespeicherfahigkeit

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

- Aspekte der Dauerhaftigkeit

Aspekte der Gebrauchstaug-
lichkeit

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

kann, sind nicht aufgenommen worden.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden
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Anlage A 7.2.1 — Bausétze fur Blockhauser

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Tragfahigkeit der Haupt-
bestandteile

Tragfahigkeit von Wanden

Tragfahigkeit von frei tragen-
den Decken

Tragfahigkeit von Dachkon-
struktionen

Widerstand gegen Erdbeben

Es gelten die Bauordnungen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften.

2 Brandverhalten Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
Feuerwiderstand Anlage B 4.3 der Baustoffliste OE:
1. Lasttragende Teile mit - RE(l) 30 — Brandhemmend
feuerwiderstandsfahiger,
raumabschlieBender - RE(l) 60 — Hochbrandhemmend
(wérmeda@mmender) - RE(l) 90 — Brandbesténdig
Funktion

2. Lasttragende Teile mit - R 30-Brandhemmend
feuerwiderstandsfahiger
ohne raum- - R 60 - Hochbrandhemmend
abschlieBender, warme- |. R 90 — Brandbestandig
dadmmender Funktion

3. Nichttragende Teile mit - E(l) 30 — Brandhemmend
feuerwiderstandsfahiger,
raumabschlieRender - E(l) 60 — Hochbrandhemmend
(warmedammender) - E(l) 90 — Brandbestandig
Funktion

Verhalten der Bedachung bei | Klasse gemaR ETAG 012, Abschnitt 5.2.3, Prifung 1, ist Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Brandeinwirkung von auf3en anzugeben.

3 Dampfdurchlassigkeit und Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
Feuchtebestandigkeit
Wasserdichtheit
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Abgabe gefahrlicher Stoffe Anlage B 1 der Baustoffliste OE
4 Rutschfestigkeit von Boden- Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
belagen
5 Luftschallddmmung Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Trittschallddmmung

6 Warmedurchlasswiderstand Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
Luftdurchlassigkeit (Luftdicht-
heit)
Warmespeicherfahigkeit

- Aspekte der Dauerhaftigkeit Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Aspekte der Gebrauchstaug-
lichkeit

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden
kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 8.1.1 — Bausiétze fir innere Trennwénde zur Verwendung als nichttragende Innenwéande

W. A. Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
2 Brandverhalten Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
Feuerwiderstand Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die

Bestimmungen der Bauordnungen und sonstiger landes-
gesetzlicher Vorschriften einzuhalten. Zur Interpretation der in
den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen
des Feuerwiderstandes ist wie folgt vorzugehen:
Nichttragende Innenwéande:

El 30 — Brandhemmend

El 60 — Hochbrandhemmend

El 90 — Brandbestandig

Nichttragende Innenwande aus oder mit G-Verglasung:

E 30 — Brandhemmend

E 60 — Hochbrandhemmend

E 90 — Brandbestéandig

3 Abgabe von gefahrlichen Anlage B 1 der Baustoffliste OE
Substanzen
Wasserdampfdurchlassigkeit Es ist sicherzustellen, dass fur den vorgesehenen Verwendungszweck keine schadi-

gende Kondenswasserbildung im Inneren und an den Oberflachen der Trennwand
infolge Wasserdampfdiffusion auftritt.

4 Bestandigkeit gegeniiber Angabe der Nutzungskategorie
dynamischen Lasten
Bestandigkeit gegentiber Angabe der Belastungsnutzungskategorie
exzentrischen Lasten
5 Luftschallddmmung Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
Schallabsorption Die Schallabsorption ist bei Verwendungszwecken mit entsprechenden bau-
physikalischen Anforderungen anzugeben.
6 Warmedurchlasswiderstand Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
Warmespeicherfahigkeit Die Warmespeicherfahigkeit ist bei Verwendungszwecken mit entsprechenden bau-

physikalischen Anforderungen anzugeben.
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Anlage A 8.2.1 — Nicht lasttragende verlorene Schalungsbauséatze/-systeme bestehend aus Schalungs-/Mantelsteinen oder -elementen aus Wéarme-
dammstoffen und — mitunter — aus Beton

W. A Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
1 Geometrische Ausbildung des Zur Verwendung als Wand sind ausschlielich scheibenartiger Typ und Gittertyp
Kernbetons gestattet.

Mindest-Dicken des Kernbetons fir tragende und aussteifende Wande nach
ONORM B 3350 (2006.01), Abschnitt 5.2

Mindest-Dicken des Kernbetons fiir nichttragende Innenwande nach
ONORM B 3358-7 (2006.08), Abschnitt 5.3

Méoglichkeit der Bewehrung Anzugeben: Stiirze, Parapete und Brustungen sind zu bewehren.
2 Brandverhalten Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
Feuerwiderstand Anlage B 4.3 der Baustoffliste OE

1. Tragende Wande mit
Trennfunktion

2. Tragende Wande ohne
Trennfunktion

4. Fassaden und Aulien-

wéande
3 Gefahrliche Substanzen Anlage B 1 der Baustoffliste OE
Wasserdampfdurchlassigkeit Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
Wasseraufnahme
Wasserdichtheit
4 Widerstand gegen Scha- Anzugeben: Als Filldruck des Frischbetons ist, wenn keine genaueren Nachweise
lungsdruck gefuhrt werden, p = 90 t. in kN/m? anzusetzen, wobei die Dicke des Betonkerns t; in
m einzusetzen ist.
5 Luftschalldammung Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
6 Warmedurchlasswiderstand Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

4Baustoffliste_ OE_giiltig.doc/24.11.2008/12:54:53/ko-at-ga 65/114




0OIB-095.2-033/08

Einfluss des Feuchtigkeits-
transports auf den Warme-
durchlasswiderstand der
Wand

Thermische Tragheit

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung finden
kann, sind nicht aufgenommen worden.

Anlage A 8.3.1 — Festlegungen fiir Mauersteine - Mauerziegel

Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

LD-Ziegel

MaRe und Grenzabmale (bei
Mauerziegeln zur Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

1. MaRe Anzugeben
2. Grenzabmalle Fir die Verwendung sind folgende auf den Mittelwert be-
zogene Abmalklassen und Mafdspannen mindestens einzu-
halten:
Vollziegel
Fir Lange, Breite und Hohe T1, R1
Hochlochziegel zum Einsatz in tragendem Mauerwerk
Fir Lange, Breite und Hohe T2, R2
Hochlochziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauer-
werk
Fir Lange und Hohe T2, R1
Fir die Breite T1, R1

Planziegel zum Einsatz in tragendem Mauerwerk

Klasse Tm:

4Baustoffliste_ OE_giiltig.doc/24.11.2008/12:54:53/ko-at-ga 66/114



0OIB-095.2-033/08

Fir die Lange und Breite + = 0,25 YSollmaR [mm] und fiir die
Hohe £ 0,5 mm Hoéhe

Klasse R2+:
0,3 VSollmaR [mm] fiir Lange und Breite und 1,0 mm fiir die
Hohe

In den Klassen Tm und R2+ sind die Werte der Hohe auf 0,1
mm zu runden.

Planziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauerwerk
Fir Ladnge und Hohe Tm, R2+
Fir die Breite T1, R2+

Langlochziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauer-

werk
Fir die Lange und Hohe T2, R1
Fir die Breite T1, R1
Form und Ausbildung (bei Anzugeben wie in ONORM EN 771-1 (2005.06) festgelegt

Mauerziegeln zur Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

Druckfestigkeit (bei Steinen Es dirfen nur Mauersteine der Kategorie | verwendet werden. | Mittelwert der Druckfestigkeit, normierte Druckfestigkeit und Kategorie sind anzu-
zur Verwendung in Bauteilen, geben. (Angaben auch fiir Eckziegel und Héhenausgleichssteine erforderlich)

an die Anforderungen an die
Standsicherheit gestellt wer-
den)

Verbundfestigkeit (bei Ziegeln Anzugeben
zur Verwendung in Bauteilen,
an die Anforderungen an die

Standsicherheit gestellt wer-

den)

Gehalt an aktiven lslichen Klasse SO gemalR ONORM EN 771-1 (2005.06), Tabelle 1, im | Angabe von ,LNB“ anstelle von Klasse SO méglich
Salzen (bei Ziegeln zur Ver- | geschiitzten Mauerwerk
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)
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Brandverhalten (bei Ziegeln

zur Verwendung in Bauteilen,
an die Anforderungen an den
Brandschutz gestellt werden)

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Wasseraufnahme (bei Ziegeln
zur Verwendung in Feuchte-
sperrschichten und in AuRen-
bauteilen mit exponierter
Sichtflache)

Angabe des deklarierten Textes ,Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden®
nach ONORM EN 771-1 (2005.06), Tabelle ZA.1.1, Bemerkungen, ist erforderlich.

Wasserdampfdurchlassigkeit
(bei Ziegeln zur Verwendung
in AulRenbauteilen)

Anzugeben

Luftschallddmmung (im Ge-
brauchszustand)/[Dichte und
Konfiguration] (bei Ziegeln zur
Verwendung in Bauteilen, an
die Anforderungen an den
Schallschutz gestellt werden)

3. Male und Grenzabmalle

Klasse D2 oder Klasse Dm gemaR ONORM EN 771-1
(2005.06), Abschnitt 5.2.3.3, wobei bei der Klasse Dm die
tatsachliche Abweichung anzugeben ist und 8 % nicht tber-
schreiten darf

Klassen der Grenzabmal}e anzugeben

Fir die Verwendung sind die, wie bereits fiir den Produkt-
kennwert GrenzabmaRe nach ONORM EN 771-1 (2005.06),
Abschnitt 5.2.1.2, angeflhrten, auf den Mittelwert bezogenen
Abmalfiklassen und MaRspannen mindestens einzuhalten.

MaRe anzugeben

Warmedurchlasswider-
stand/[Dichte und Konfigura-
tion] (bei Ziegeln zur Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an den War-
meschutz gestellt werden)
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. Warmeschutztechnische
Eigenschaften

Der deklarierte Wert der aquivalenten Warmeleitfahigkeit (unverputzt) und die Fest-
stellung, ob der Wert aus einer Rechnung, Messung oder Tabelle stammt, ist er-
forderlich.

Fir die Verwendbarkeit ist der deklarierte Wert der &quivalenten Warmeleitfahigkeit
inklusive der Feuchtekorrektur gemaft ONORM B 6015-2 (2002.12) mafgebend.

Dauerhaftigkeit (Frostwider-
stand)

Klasse FO gemal ONORM EN 771-1 (2005.06), Abschnitt
5.2.6 bzw. 5.2.7, im geschutzten Mauerwerk

Die zusatzliche Angabe ,Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden" ist er-
forderlich.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 771-1 (2005.06), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es dirfen nur LD-Ziegel verwendet werden, wenn deren Konformitat gemaf dem System ,2+“ bescheinigt wird.

HD-Ziegel

MafRe und Grenzabmalie (bei
Mauerziegeln zur Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

2. Grenzabmalle

Fuir die Verwendung sind folgende auf den Mittelwert be-
zogene Abmalklassen und MaRspannen mindestens einzu-
halten:

Vollziegel

Fir Lange, Breite und Hohe T1, R1
Hochlochziegel zum Einsatz in tragendem Mauerwerk
Fir Lange, Breite und Hohe T2, R2

Hochlochziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauer-
werk

T2, R1
T1, R1

Fir Lange und Hohe
Fur die Breite

Planziegel zum Einsatz in tragendem Mauerwerk

Klasse Tm:
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Fir die Lange und Breite + = 0,25 YSollmaR [mm] und fiir die
Hohe £ 0,5 mm Hoéhe

Klasse R2+:
0,3 VSollmaR [mm] fiir Lange und Breite und 1,0 mm fiir die
Hohe

In den Klassen Tm und R2+ sind die Werte der Hohe auf 0,1
mm zu runden.

Planziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauerwerk
Tm, R2+
T1, R2+

Fir Ladnge und Hohe
Fir die Breite

Langlochziegel zum Einsatz in nicht tragendem Mauer-
werk

T2, R1
T1, R1

Fir die Lange und Hohe

Fur die Breite

Form und Ausbildung (bei
Mauerziegeln zur Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

Anzugeben wie in ONORM EN 771-1 (2005.06) festgelegt

Druckfestigkeit (bei Steinen
zur Verwendung in Bauteilen,
an die Anforderungen an die
Standsicherheit gestellt wer-
den)

Es dirfen nur Mauersteine der Kategorie | verwendet werden.

Mittelwert der Druckfestigkeit, normierte Druckfestigkeit und Kategorie sind anzu-
geben. (Angaben auch fiir Eckziegel und Hohenausgleichssteine erforderlich)

Verbundfestigkeit (bei Ziegeln
zur Verwendung in Bauteilen,
an die Anforderungen an die
Standsicherheit gestellt wer-
den)

Anzugeben

Gehalt an aktiven l6slichen
Salzen (bei Ziegeln zur Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

Klasse SO gemalk ONORM EN 771-1 (2005.06), Tabelle 2, im
geschitzten Mauerwerk

Klasse S2 gemall ONORM EN 771-1 (2005.06), Tabelle 2, im
ungeschutzten Mauerwerk
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Brandverhalten (bei Ziegeln Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
zur Verwendung in Bauteilen,
an die Anforderungen an den
Brandschutz gestellt werden)

Wasseraufnahme (bei Ziegeln
zur Verwendung in Feuchte-
sperrschichten und in AuRen-
bauteilen mit exponierter

Sichtflache)

1. Augenbautele | Anzugeben
2. Feuchtesperrschichten | | Anzugeben
Wasserdampfdurchlassigkeit Anzugeben

(bei Ziegeln zur Verwendung
in AulRenbauteilen)

Luftschalldammung (im Ge-
brauchszustand)/[Dichte und
Konfiguration] (bei Ziegeln zur
Verwendung in Bauteilen, an
die Anforderungen an den
Schallschutz gestellt werden)

1. Dichte Klasse D2 oder Klasse Dm gemaR ONORM EN 771-1 Brutto-Trockenrohdichte und Toleranzklasse sind anzugeben.
(2005.06), Abschnitt 5.3.3.3, wobei bei der Klasse Dm die
tatsachliche Abweichung anzugeben ist und 8 % nicht tiber-
schreiten darf

3. Male und GrenzabmaRe | Klassen der Grenzabmalle anzugeben Male anzugeben

Fir die Verwendung sind die, wie bereits fir den Produkt-
kennwert Grenzabmale nach ONORM EN 771-1 (2005.06),
Abschnitt 5.3.1.2, angefiihrten, auf den Mittelwert bezogenen
Abmalfiklassen und MaRspannen mindestens einzuhalten.

Warmedurchlasswider-
stand/[Dichte und Konfigura-
tion] (bei Ziegeln zur Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an den War-
meschutz gestellt werden)
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. Warmeschutztechnische
Eigenschaften

Der deklarierte Wert der aquivalenten Warmeleitfahigkeit (unverputzt) und die Fest-
stellung, ob der Wert aus einer Rechnung, Messung oder Tabelle stammt, ist er-
forderlich.

Fir die Verwendbarkeit ist der deklarierte Wert der &quivalenten Warmeleitfahigkeit
inklusive der Feuchtekorrektur gemaft ONORM B 6015-2 (2002.12) mafgebend.

Dauerhaftigkeit (Frostwider-
stand)

Klasse FO gemal ONORM EN 771-1 (2005.06), Abschnitt
5.3.6, im geschutzten Mauerwerk

Klasse F2 gemal ONORM EN 771-1 (2005.06), Abschnitt
5.3.6, im ungeschiitzten Mauerwerk

Gemal ONORM EN 771-1 (2005.06), Abschnitt 5.3.6, erfolgt der Nachweis der Klas-
se F2 bis zum Vorliegen eines europaischen Priifverfahrens nach ONORM B 3220
(2000.04), Abschnitt 5.10. Fiir den Verwendungsort Osterreich ist in diesem Fall in
der CE-Kennzeichnung anzugeben: ,F2 — Nachweis entsprechend ONORM B 3220¢

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 771-1 (2005.06), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es dirfen nur HD-Ziegel verwendet werden, wenn deren Konformitat gemafl dem System ,2+“ bescheinigt wird.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt*-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.

Anlage A 8.3.3 — Festlegungen fiir Mauersteine - Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen Zuschlagen)

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle (mit Ausnahme des Pro-
duktkennwerts ,Ubliche
Feuchtedehnung®)

Anzugeben

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 771-3 (2005.06), Anhang ZA.1, Anmerkung 1 und
Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es dirfen nur Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen Zuschlagen) verwendet werden, wenn deren Konformitat gemal dem System ,2+“ bescheinigt wird.
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Anlage A 8.3.4 — Festlegungen fir Mauersteine - Porenbetonsteine

Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Mafie und Grenzabmale (bei
Mauersteinen zur Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

2. Grenzabmale Fiir die Verwendung sind entsprechend ONORM B 3209 (2005.03), Abschnitt 4.4,
mindestens die GrenzabmaRe fiir TLMB nach ONORM EN 771-4 (2005.06), Tabelle
2, einzuhalten.

Form und Ausbildung (bei Anzugeben wie in ONORM EN 771-4 (2005.06) festgelegt
Mauersteinen zur Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an die Stand-
sicherheit gestellt werden)

Druckfestigkeit (bei Steinen Es dirfen nur Mauersteine der Kategorie | verwendet werden. | Mittlere Druckfestigkeit, normierte Druckfestigkeit und Kategorie sind anzugeben.
zur Verwendung in Bauteilen,
die Anforderungen an die
Standsicherheit unterliegen)

Formbestandigkeit (bei Stei-
nen zur Verwendung in Bau-
teilen, die Anforderungen an
die Standsicherheit unter-
liegen)

1. Schwinden Fir das zulassige SchwindmaR gilt ONORM B 3209 (2005.03), Abschnitt 4.8.

Verbundfestigkeit (bei Steinen
zur Verwendung in Bauteilen,
die Anforderungen an die
Standsicherheit unterliegen)

1. Haftscherfestigkeit Anzugeben

Brandverhalten (bei Steinen Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
zur Verwendung in Bauteilen,
die Anforderungen an den
Brandschutz unterliegen)
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Wasseraufnahme (bei Stei-
nen in Aufenbauteilen mit
ungeschutzter Sichtflache)

Anzugeben, sofern relevant

Wasserdampfdurchlassigkeit
(bei Steinen zur Verwendung
in AulRenbauteilen)

Anzugeben, sofern relevant

Luftschallddmmung (im Ge-
brauchszustand)/ [Dichte und
Konfiguration] (bei Steinen
zur Verwendung in Bauteilen,
die Anforderungen an den
Schallschutz unterliegen)

3. Malde und Grenzabmalle

Anzugeben

Bei Angabe der kleinsten und gréRten Einzelwerte gilt ONORM B 3209 (2005.03),
Abschnitt 4.6.

Anzugeben

Fiir die Verwendung sind entsprechend ONORM B 3209 (2005.03), Abschnitt 4.4,
mindestens die GrenzabmaRe fiir TLMB nach ONORM EN 771-4 (2005.06), Tabelle
2, einzuhalten.

Warmedurchlasswiderstand/
[Dichte und Konfiguration]
(bei Steinen zur Verwendung
in Bauteilen, die An-
forderungen an den Wéarme-
schutz unterliegen)

1. Warmeschutztechnische Der deklarierte Wert der aquivalenten Warmeleitfahigkeit (unverputzt) ist erforderlich.
Eigenschaften Fir die Verwendbarkeit ist der deklarierte Wert der aquivalenten Warmeleitfahigkeit
inklusive der Feuchtekorrektur gemaR ONORM B 6015-2 (2002.12) malgebend.
Frostwiderstand Die Angabe ,Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden" ist erforderlich.

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 771-4 (2005.06), Anhang ZA.1, Anmerkung 1 und
Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Es dirfen nur Porenbetonsteine verwendet werden, wenn deren Konformitat gemal dem System ,2+“ bescheinigt wird.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined*-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 8.3.5 — Festlegungen fur Mauersteine - Betonwerksteine

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

alle (mit Ausnahme des Pro-
duktkennwerts ,Ubliche
Feuchtedehnung®)

Anzugeben

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 771-5 (2005.06), Anhang ZA.1, Anmerkung 1 und
Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 8.4.1 — Festlegungen flir Erganzungsbauteile fur Mauerwerk - Stiirze

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Tragfahigkeit

Anzugeben; Bemessungsverfahren zur Interpolation bei Auslegung auf eine Reihe
von Stiirzen nach ONORM EN 845-2 (2003.07), Abschnitt 5.3.1, miissen nach-
vollziehbar sein und dem anerkannten Stand der Technik entsprechen.

Durchbiegung unter Last

Anzugeben; Bemessungsverfahren zur Interpolation bei Auslegung auf eine Reihe
von Stiirzen nach ONORM EN 845-2 (2003.07), Abschnitt 5.3.1, miissen nach-
vollziehbar sein und dem anerkannten Stand der Technik entsprechen.

brauchszustand)/[Masse je
Flacheneinheit] (bei Stiirzen
flr die Verwendung in Bau-
teilen, an die Anforderungen
an den Schallschutz gestellt
werden)

Wasserdampfdurchlassigkeit Anzugeben
(bei Stirzen fir die Ver-

wendung in AuRenbauteilen)

Luftschallddmmung (im Ge- Anzugeben
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Warmedurchlasswiderstand
(bei Stirzen fir die Ver-
wendung in Bauteilen, an die
Anforderungen an den War-
meschutz gestellt werden)

Anzugeben

Bei Stiirzen aus Verbundbaustoffen ist der Warmedurchlasswiderstand auf der
Grundlage einer zweidimensionalen Warmeflussrechnung mafgebend.

Wasseraufnahme (bei Stiir-
zen fir die Verwendung in
Aullenbauteilen)

Anzugeben bei Stlrzen flr die Verwendung in ungeschiitzten Auf3enbauteilen

Feuerwiderstand

Anlage B 4.3 der Baustoffliste OE

Anzugeben unter Angabe der verwendeten Priifmethode

Bei Flachstirzen fiir die Verwendung im Hochbau iber Maueréffnungen ist der Feu-
erwiderstand auf der Grundlage einer Prifung am Flachsturz als Teil einer Mauer
ohne raumabschlieBende Funktion einzustufen.

Dauerhaftigkeit (gegeniber
Korrosion)

Klasse D gemaR ONORM EN 845-2 (2003.07), Tabelle C.3

Anzugeben

Dauerhaftigkeit (Frostwider-
stand) (nur bei Sturzen fiir die
Verwendung in AuRenbau-
teilen)

Anzugeben nur bei ungeschiitzten Stiirzen in AuRenbauteilen

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 845-2 (2003.07), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.
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Anlage A 8.5.1 — Vorhangfassaden

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Feuerwiderstand Anlage B 4.3 der Baustoffliste OE

Brandausbreitung Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Schlagregendichtheit Klasse anzugeben

Widerstand gegen Eigenlast Anzugeben
Widerstand gegen Windlast Anzugeben

StoRfestigkeit Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
Temperaturwechsel- Bei Verwendung von temperaturwechselbestéandigen Glasern ist die Glasart anzu-
bestandigkeit geben.

Widerstand gegen Horizontal-
lasten

Anzugeben inklusive Angabe der Héhe des Bristungsriegels

Luftdurchlassigkeit

Klasse anzugeben

Warmedurchgang

Anzugeben

Luftschalld@mmung

Anzugeben bei Vorhangfassaden zur Verwendung in Bauteilen, an die An-
forderungen an den Schallschutz gestellt werden

Dauerhaftigkeit

Unterlagen entsprechend ONORM EN 13830 (2003.11), Abschnitt 4.11, erforderlich
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Anlage A 9.1.1 — Pflastersteine aus Beton

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Verhalten bei Brandein-
wirkung von auf3en

Bruchfestigkeit

Anzugeben

Gleit-/Rutschwiderstand

Anzugeben bei geschliffenen oder polierten bzw. glatten Oberflachen

Dauerhaftigkeit

1.  Witterungswiderstand

Klasse 2 gemak ONORM EN 1338 (2007.01), Tabelle 4.1,
oder Klasse 3 gemal ONORM EN 1338 (2007.01), Tabel-
le 4.2

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM__EN 1338 (2007.01), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3, ist
Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined*-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 9.1.2 — Platten aus Beton

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Verhalten bei Brandein-
wirkung von auf3en

Bruchfestigkeit

Anzugeben

Gleit-/Rutschwiderstand

Anzugeben bei geschliffenen oder polierten bzw. glatten Oberflachen

Dauerhaftigkeit

1.  Witterungswiderstand

Klasse 2 gemak ONORM EN 1339 (2007.01), Tabelle 4.1,
oder Klasse 3 gemal ONORM EN 1339 (2007.01), Tabel-
le 4.2

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM__EN 1339 (2007.01), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3, ist
Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined*-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 9.1.3 — Bordsteine aus Beton

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Verhalten bei Brandein-
wirkung von auf3en

Biegezugfestigkeit

Anzugeben

Gleit-/Rutschwiderstand

Anzugeben bei geschliffenen oder polierten bzw. glatten Oberflachen

Dauerhaftigkeit

1.  Witterungswiderstand

Klasse 3 gemak ONORM EN 1340 (2007.01), Tabelle 2.2

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit (")NORIVI__EN 1340 (2007.01), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3, ist
Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.

Anlage A 9.2.1 — Platten aus Naturstein fir Aul3enbereiche

Gleit-/Rutschwiderstand

Abhangigkeit von den Anwendungsklassen gilt ONORM EN
1341 (2002.04), Tabelle B.1.

Dauerhaftigkeit

Bestandigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel

2. Abriebwiderstand

Ad Bestandigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel: Klasse 1 gemaR
ONORM EN 1341 (2002.04), Tabelle 6

Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
Bruchfestigkeit ONORM B 3108 (2006.10) ONORM B 3108 (2006.10)
1. Biegefestigkeit Ad Biegefestigkeit: anzugeben; firr die Mindestbruchlasten in

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 1341 (2002.04), Anhang ZA.1, Anmerkung 1, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.
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Anlage A 9.2.2 — Pflastersteine aus Naturstein fir Aul3enbereiche

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Bruchfestigkeit

1. Druckfestigkeit

Gleit-/Rutschwiderstand

Dauerhaftigkeit

1. Bestandigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel

2. Abriebwiderstand

ONORM B 3108 (2006.10)

Ad Bestandigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel: Klasse 1 gemaf
ONORM EN 1342 (2002.04), Tabelle 4

ONORM B 3108 (2006.10)

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 1342 (2002.04), Anhang ZA.1, Anmerkung 1, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 9.2.3 — Bordsteine aus Naturstein fir Aul3enbereiche

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Bruchfestigkeit

1. Biegefestigkeit

Anzugeben; fur die Mindestbruchlasten in Abhéngigkeit von
den Anwendungsklassen gilt ONORM EN 1343 (2002.04),
Tabelle B.1.

Dauerhaftigkeit

1. Bestandigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel

Klasse 1 gemak ONORM EN 1343 (2002.04), Tabelle 5

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit ONORM EN 1343 (2002.04), Anhang ZA.1, Anmerkung 1, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.
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Anlage A 9.3.1 — Pflasterziegel

Gleitwiderstand in Verkehrs-
bereichen

Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
Brandverhalten Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE
AuRere Brandbestandigkeit
Bruchfestigkeit Anzugeben
Rutschwiderstand Anzugeben bei geschliffenen oder polierten bzw. glatten Oberflachen

Haltbarkeit Klasse FP100 nach ONORM EN 1344 (2007.01), Tabelle 2

Gefahrliche Substanzen

In Entsprechung mit (")NORIVI"EN 1344 (2007.01), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3, ist
Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

finden kann, sind nicht aufgenommen worden.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined*-Option) Anwendung
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Anlage A 11.1.1 — Leichte Holzbautrager und -stitzen

W. A. Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
2 Brandverhalten Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
Feuerwiderstand Anlage B 4.3 der Baustoffliste OE:
- R 30-Brandhemmend
- R 60— Hochbrandhemmend
- R 90 - Brandbestéandig
3 Freisetzung gefahrlicher Sub- | Es dirfen nur Holzwerkstoffe der Formaldehyd-Klasse E1 Anlage B 1 der Baustoffliste OE
stanzen verwendet werden. Ad Gehalt an Pentachlorphenol: Zulassiger Gehalt an Pentachlorphenol < 5 ppm

Anlage A 11.2.1 — Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Abgabe von gefahrlichen
Substanzen

Formaldehyd-Klasse E1 gemaR ONORM EN 13986
(2005.04), Tabelle B.1

In Entsprechung mit ONORM EN 13986 (2005.04), Anhang ZA.1, ist Anlage B 1 der
Baustoffliste OE einzuhalten.

Ad Gehalt an Pentachlorphenol: Zulassiger Gehalt an Pentachlorphenol <5 ppm
gemalt ONORM EN 13986 (2005.04), Abschnitt 5.18
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Anlage A 11.2.2 — Holzbauwerke - Brettschichtholz

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Abgabe von gefahrlichen
Substanzen

Formaldehyd-Klasse E1 gemal ONORM EN 14080
(2005.09), Tabelle B.1, (sofern bei der Herstellung von Brett-
schichtholz ein formaldehydhaltiger Klebstoff verwendet wird)

In Entsprechung mit ONORM EN 14080 (2005.09), Anhang ZA.1, Anmerkung 1 und
Anmerkung 2, und Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Anlage A 11.2.3 — Binder Brettsperrholz BBS

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Mechanische Festigkeit

In Ergédnzung zur ETA-06/0009 sind fiir tragende Verwendungszwecke Nachweise
einschlagig akkreditierter oder notifizierter Stellen Uber die Leistungsfahigkeit der
Produkte (Tragfahigkeit und Steifigkeit der Produkte als Platte und als Scheibe) vor-
zulegen.

Feuerwiderstand

In Ergénzung zur ETA-06/0009 ist fir Verwendungszwecke, bei denen An-
forderungen an den Feuerwiderstand gestellt werden, die Feuerwiderstandsklasse
durch Vorlage eines Klassifizierungsberichts einer einschlagig akkreditierten oder
notifizierten Stelle nachzuweisen.
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Anlage A 12.1.1 — Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Gasdichtheit nach der thermi-
schen Prifung

Druckklassen N1 und P1 im Sinne der jeweiligen Type nach
ONORM EN 1457 (2007.07), Tabelle 1, zulassig

Werden Abgase bei bestimmungsgeméRem Betrieb der Feuerstatte unter Uberdruck
abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsrdumen und zugehdrigen Nebenrdumen die Ab-
gase in einem hinterllfteten Innenrohr zu fihren.

Strémungswiderstand Anzugeben

Feuerwiderstand (Gasdicht- Erzielte Klasse ist anzugeben.

heit nach der Ausbrand-

prifung)

Druckfestigkeit Anzugeben

Saurebestandigkeit Anzugeben

Bestandigkeit gegen Kehr- Anzugeben

beanspruchung

Gefahrstoffe In Entsprechung mit ONORM EN 1457 (2007.07), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3, ist

die Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 12.1.2 — Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Bauteile fir System-Abgasanlagen

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Bauteile fur System-Metallabgasanlagen

Druckfestigkeit der Abgas-
anlagen-Abschnitte und
Formstiicke

Anzugeben

Feuerwiderstand

Erzielte Klasse ist anzugeben.

Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm).

Fir die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

Unabhéngig davon gelten betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes
gegen Brandiiberschlag (Wirkrichtung von auften nach auf’en gemat ONORM EN
1443 (2003.05), Abschnitt 4.10.2) die jeweiligen landesgesetzlichen Vorschriften.

Gasdichtheit

Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 1856-1
(2006.09), Tabelle 1, zulassig

Werden Abgase bei bestimmungsgeméRem Betrieb der Feuerstéatte unter Uberdruck
abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsraumen und zugehdrigen Nebenrdumen die Ab-
gase in einem hinterliifteten Innenrohr zu fiihren.

Temperaturklasse Angabe der Temperaturklasse nach ONORM EN 1856-1
(2006.09), Tabelle 3
Strdmungswiderstand
1. eines Abgasanlagen- Anzugeben
Abschnittes
2. eines Formteils Anzugeben
Warmedurchlasswiderstand Anzugeben
RuRbrandbestandigkeit
1. Gasdichtheit Anzugeben
2. Innerer Durchmesser Anzugeben
Biegezugfestigkeit
1. Zugfestigkeit (nur fir Anzugeben
Verbindung von Abgas-
anlagen-Abschnitte und
Formteile)
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3. Windbelastete Abschnitte

Bestandigkeit gegenuber
Chemikalien

Wasser- und Wasser-
dampfdiffusionsbestan-
digkeit

Kondensat Bestandigkeit

Anzugeben bei Verwendung im Nassbetrieb

Korrosionswiderstand

Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1lit. b, Anhang A.1 (V1), sind die Brennstoffarten der Klasse 1 nach ONORM EN
1443 (2003.05), Tabelle 2, zulassig.

Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1 lit. b, Anhang A.2 (V2), sind die Brennstoffarten der Klasse 2 nach ONORM EN
1443 (2003.05), Tabelle 2, zulassig.

Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1 lit. b, Anhang A.3 (V3), sind die Brennstoffarten der Klasse 3 nach ONORM EN
1443 (2003.05), Tabelle 2, zulassig.

Sofern nicht ein positiver Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1 lit. b, vorliegt, gilt:

Bei Produkten mit Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt 6.5.1 lit.
a (Vm), sind grundsatzlich die Brennstoffarten der Klasse 3 nach ONORM EN 1443
(2003.05), Tabelle 2, zulassig.

Fir Aluminium: Verwendung auf Brennstoff Gas eingeschrankt; zulassige Werkstoff-
arten fur Trockenbetrieb: mind. L 11150

Fir andere Werkstoffarten nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Tabelle 4:
Einwandig: mind. L 50060
Doppelwandig: mind. L 50030 (Mindestwanddicke gilt je Wand.)

nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt 6.5.2 und Tabelle 4 (Nachweis geman
ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt 6.5.1 lit. a)

Aufsatze

Strémungswiderstand

Anzugeben

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 12.1.3 — Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Innenrohre und Verbindungsstiicke aus Metall

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Starre Produkte (Innenrohre, Formstiicke, Verbindungsstticke)

Druckfestigkeit (starre Innen-
rohre, starre Verbindungs-
stlicke und Formstiicke)

Anzugeben

Feuerwiderstand

Starre Innenrohre und
Formstlicke

Erzielte Klasse ist anzugeben.

Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm) (nur bei starren
Verbindungsstiicken und Formstiicken).

Fur die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

Rohre, Verbindungsstiicke
und Formstuicke)

2. Starre Verbindungs- Unabhéngig davon gelten betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes
stlicke und Formstiicke gegen Branduberschlag (Wirkrichtung von auRen nach auflen gemalt ONORM EN
1443 (2003.05), Abschnitt 4.10.2) die jeweiligen landesgesetzlichen Vorschriften.
Gasdichtheit Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 1856-2 Werden Abgase bei bestimmungsgemaRem Betrieb der Feuerstétte unter Uberdruck
(2004.10), Tabelle 1, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsrdumen und zugehdrigen Nebenrdumen die Ab-
gase in einem hinterlufteten Innenrohr/Verbindungssttick zu fiihren.
Temperaturklasse Angabe der Temperaturklasse nach ONORM EN 1856-2
(2004.10), Tabelle 3
Strdmungswiderstand (starre Anzugeben
Rohre, starre Verbindungs-
stlicke und Formstlicke)
RuBbrandbestandigkeit
(thermische Beschaffenheit
bei Betriebsbedingungen)
1. Starre Rohre und Form- Anzugeben
stlicke
2. Starre Verbindungs- Anzugeben
stlicke und Formstuicke
Biegezugfestigkeit (starre Anzugeben

Bestandigkeit gegentber
Chemikalien
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1. Wasser- und Wasser-
dampfdiffusionsbestan-
digkeit

2. Kondensatbestandigkeit

Anzugeben bei Verwendung im Nassbetrieb

Korrosionswiderstand

Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1 lit. b, Anhang A.1 (V1), sind die Brennstoffarten der Klasse 1 nach ONORM EN
1443 (2003.05), Tabelle 2, zulassig.

Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1 lit. b, Anhang A.2 (V2), sind die Brennstoffarten der Klasse 2 nach ONORM EN
1443 (2003.05), Tabelle 2, zulassig.

Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1 lit. b, Anhang A.3 (V3), sind die Brennstoffarten der Klasse 3 nach ONORM EN
1443 (2003.05), Tabelle 2, zulassig.

Sofern nicht ein positiver Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1 lit. b, vorliegt, gilt:

Bei Produkten mit Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt 6.5.1 lit.
a (Vm), fiir Werkstoffarten nach ONORM EN 1856-2 (2004.10), Tabelle 2, sind
grundsétzlich die Brennstoffarten der Klasse 3 nach ONORM EN 1443 (2003.05),
Tabelle 2, zulassig.

Fir Aluminium: Verwendung auf Brennstoff Gas eingeschrankt; zulassige Werkstoff-
arten fir Trockenbetrieb: mind. L 11150

Fiir andere Werkstoffarten nach ONORM EN 1856-2 (2004.10), Tabelle 2:
Einwandig: mind. L 50060

Doppelwandig: mind. L 50030 (Mindestwanddicke gilt je Wand.)

Sanierung: mind. L 50040 (eingeschrankt auf die Brennstoffe Heizél extra leicht und
gasformige Brennstoffe sowie eine nachzuweisende Verbrennungsgastemperatur
von < 200 °C)

Fir Verbindungsstiicke: mind. L 01050
nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt 6.5.2, und ONORM EN 1856-2

(2004.10), Tabelle 2 (Nachweis gemaR ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1lit. a)
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Flexible Produkte

Druckfestigkeit (von Form-
stlicken und Abstlitzungen)

Anzugeben

Feuerwiderstand (flexible
Innenrohre und Formstlicke)

Erzielte Klasse ist anzugeben.

Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm).

Fir die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

Unabhéngig davon gelten betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes
gegen Brandiiberschlag (Wirkrichtung von auf3en nach auf’en gemas ONORM EN
1443 (2003.05), Abschnitt 4.10.2) die jeweiligen landesgesetzlichen Vorschriften.

Gasdichtheit Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 1856-2 Werden Abgase bei bestimmungsgemaRem Betrieb der Feuerstatte unter Uberdruck
(2004.10), Tabelle 1, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsrdumen und zugehoérigen Nebenrdumen die Ab-
gase in einem hinterlUfteten Innenrohr zu fihren.
Temperaturklasse Angabe der Temperaturklasse nach ONORM EN 1856-2

(2004.10), Tabelle 3

Strdomungswiderstand (flexible
Rohre und Formstiicke)

Anzugeben

RuRbrandbestandigkeit
(thermische Beschaffenheit
bei Betriebsbedingungen von
flexiblen Rohren und Form-
stlicken)

Anzugeben

Mechanische Festigkeit und
Standsicherheit von flexiblen
Rohren und

1. Druckfestigkeit von
Formstiicken und Ab-
stutzungen

Ziehfestigkeit

Anzugeben
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Bestandigkeit gegentiber
Chemikalien

1. Wasser- und Wasser-
dampfdiffusionsbestan-
digkeit

2. Kondensatbestandigkeit

Anzugeben bei Verwendung im Nassbetrieb

Korrosionswiderstand

Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1 lit. b, Anhang A.1 (V1), sind die Brennstoffarten der Klasse 1 nach ONORM EN
1443 (2003.05), Tabelle 2, zulassig.

Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1 lit. b, Anhang A.2 (V2), sind die Brennstoffarten der Klasse 2 nach ONORM EN
1443 (2003.05), Tabelle 2, zulassig.

Bei Produkten mit positivem Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1 lit. b, Anhang A.3 (V3), sind die Brennstoffarten der Klasse 3 nach ONORM EN
1443 (2003.05), Tabelle 2, zulassig.

Sofern nicht ein positiver Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1 lit. b, vorliegt, gilt:

Bei Produkten mit Nachweis nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt 6.5.1 lit.
a (Vm), fur Werkstoffarten nach ON__ORM EN 1856-2 (2004.10), Tabelle 2, sind die
Brennstoffarten der Klasse 3 nach ONORM EN 1443 (2003.05), Tabelle 2, zulassig.
Fir Werkstoffarten nach ONORM EN 1856-2 (2004.10), Tabelle 2:

Einlagig: mind. L 50030

Mehrlagig: mind. L 50024 (Mindestwanddicke gilt fiir die Summe aller Lagen.)

nach ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt 6.5.2, und ONORM EN 1856-2
(2004.10), Tabelle 2 (Nachweis gemal ONORM EN 1856-1 (2006.09), Abschnitt
6.5.1lit. a)

finden kann, sind nicht aufgenommen worden.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
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Anlage A 12.1.4 — Abgasanlagen - Bauteile - Betoninnenrohre

Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
Gasdichtheit Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 1857 Werden Abgase bei bestimmungsgeméRem Betrieb der Feuerstatte unter Uberdruck
(2007.08), Tabelle 3, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsrdumen und zugehdrigen Nebenrdumen die Ab-
gase in einem hinterllfteten Innenrohr zu fihren.
Strémungswiderstand
1. von Innenrohren Anzugeben
2. von Formstlicken Anzugeben
Feuerwiderstand (RuRbrand- | Erzielte Klasse ist anzugeben.
besténdigkeit)
Druckfestigkeit Anzugeben
Bestandigkeit: Chemikalien Klasse anzugeben
(Kondensatbestandigkeit)
Korrosionsbesténdigkeit Klasse anzugeben
Widerstand gegen Kehr- Anzugeben
beanspruchung
Gefahrstoffe In Entsprechung mit ONORM EN 1857 (2007.08), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3, ist

die Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

finden kann, sind nicht aufgenommen worden.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined*-Option) Anwendung
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Anlage A 12.1.5 — Abgasanlagen - Bauteile - Betonformbldcke

2.  RuRbrandbestandigkeit

Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Gasdichtheit Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 1858
(2003.10), Tabelle 4, zulassig

Strémungswiderstand
1. vonmnenrohren | " |Anzugeben
2 vonFormsticken |  |Angeben
Warmedurchlasswiderstand Anzugeben
Feuerwiderstand
1. Feverwiderstand | 77 lAnzugeben ]

Erzielte Klasse ist anzugeben.

Unabhéngig davon gelten betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes
gegen Brandiberschlag (Wirkrichtung von aufen nach auf’en gemalt ONORM EN
1443 (2003.05), Abschnitt 4.10.2) die jeweiligen landesgesetzlichen Vorschriften.

Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm).

Fir die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

Druckfestigkeit

Anzugeben

Biegefestigkeit unter Windlast

Anzugeben

Bestandigkeit: Chemikalien
(Kondensatbestandigkeit)

Klasse anzugeben

Korrosionswiderstand

Klasse anzugeben

Widerstand gegen Kehr-
beanspruchung

Anzugeben entsprechend ONORM EN 1858 (2003.10), Abschnitt 8.1.1

Bestandigkeit gegen Frost-
Tauwechsel

Der Nachweis der Frost-Tauwechselbestandigkeit ist flir gegen das Freie gerichtete
Teile der Abgasanlage erforderlich, sofern die Abgasanlage in diesen Bereichen
(insbesondere der Fangkopf) nicht entsprechend geschitzt ist.

Gefahrstoffe

In Entsprechung mit ONORM EN 1858 (2003.10), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3, ist
die Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.
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Anlage A 12.1.6 — Abgasanlagen - Bauteile - Aul3enschalen aus Beton

Tauwechselbestandigkeit

Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
Temperaturbestandigkeit Anzugeben
RuRbrandbestandigkeit Erzielte Klasse ist anzugeben.
Druckfestigkeit Anzugeben
Biegezugfestigkeit unter Anzugeben
Windlast
Frost-

Der Nachweis der Frost-Tauwechselbestandigkeit ist fir gegen das Freie gerichtete
Teile der Abgasanlage erforderlich, sofern die Abgasanlage in diesen Bereichen
(insbesondere der Fangkopf) nicht entsprechend geschiitzt ist.

Gefahrstoffe

In Entsprechung mit ONORM EN 12446 (2003.09), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
ist die Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

finden kann, sind nicht aufgenommen worden.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung

Anlage A 12.1.7 — Abgasanlagen - Anforderungen und Prifverfahren fir Keramik-Aufsatze

Tau-Wechsel

Produktkennwert Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen
Strdmungswiderstand Anzugeben
Bestandigkeit gegen Frost- Anzugeben

Gefahrstoffe

In Entsprechung mit ONORM EN 13502 (2003.02), Anhang ZA.1 und Anhang ZA.3,
ist die Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.
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Anlage A 12.1.8 — Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Anforderungen und Prifungen fiir feuchte Betriebsweise

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Feuerwiderstand

Gemal ONORM EN 13063-2 (2007.09), Abschnitt 5.2.5,
erfolgt der Nachweis des Feuerwiderstands, Wirkrichtung von
aufden nach aufden, bis zum Vorliegen eines europaischen
Priifverfahrens nach ONORM B 8203 (2007.07). Fiir den
Verwendungsort Osterreich ist daher in der CE-
Kennzeichnung anzugeben: Klasse nach ONORM B 8203
(2007.07) sowie ,Nachweis entsprechend ONORM B 8203".

Betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes gegen Brandiiberschlag
(Wirkrichtung von auf3en nach aulRen) gelten die jeweiligen landesgesetzlichen Vor-
schriften.

Thermische Schock-

Angabe der Temperaturklasse nach ONORM EN 13063-2

Tauwechselbestandigkeit

beanspruchung (2007.09), Tabelle 1
Gasdichtheit/Leckrate Druckklassen N1 und P1 nach ONORM EN 13063-2 Werden Abgase bei bestimmungsgeméRem Betrieb der Feuerstatte unter Uberdruck
(2007.09), Tabelle 3, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsraumen und zugehdrigen Nebenrdumen die Ab-
gase in einem hinterlifteten Innenrohr zu fiihren.
Strémungswiderstand Anzugeben
Dimensionierung/Warme- Anzugeben
durchlasswiderstand
Festigkeit
1. Maximale Hbhe des Anzugeben
Innenrohres
2. Druckfestigkeit der Ver- Anzugeben
setzmittel
3. Maximale Hohe der Au- Anzugeben
Renschale
Bestandigkeit Anzugeben
Saurebestéandigkeit
Frost- Anzugeben
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Anlage A 12.1.9 — Abgasanlagen - Keramik-AulRenschalen fiir Systemabgasanlagen

Produktkennwert"

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Feuerwiderstand

1. Wirkrichtung von aufRen
nach aufden

Betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes gegen Brandiiberschlag
(Wirkrichtung von aufden nach aufien) gelten die jeweiligen landesgesetzlichen Vor-
schriften.

Bestandigkeit gegen thermi-
schen Schock

(2005.12), Tabelle 5

Angabe der Temperaturklasse nach ONORM EN 13069

Tauwechselbestandigkeit

Druckfestigkeit Anzugeben

Biegefestigkeit

1. Biegefestigkeitunter | Anzugeben
Windlast

Frost- Der Nachweis der Frost-Tauwechselbestandigkeit ist flir gegen das Freie gerichtete

Teile der Abgasanlage erforderlich, sofern die Abgasanlage in diesen Bereichen
(insbesondere der Fangkopf) nicht entsprechend geschitzt ist.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 12.1.10 — Abgasanlagen - Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Systemabgasanlage mit Kunststoffinnenrohren

bestandigkeit

4Baustoffliste_OE_giiltig.doc/24.11.

Druckfestigkeit
1. Festigkeit gegeniber Anzugeben
einer Kombination aus
mechanischer und ther-
mischer Belastung
2. Charakterisierung Anzugeben
Widerstandsfahigkeit gegen Anzugeben
Windbelastung
Feuerwiderstand Ruflbrandbestandigkeitsklasse und Feuerwiderstandsklasse | Die Verwendbarkeit der Produkte entsprechend der durchgefiihrten Klassifizierung
(Wirkrichtung von auf3en nach aul3en) sind anzugeben. ,LOxx“ richtet sich nach den landesgesetzlichen Bestimmungen fiir den erforderlichen
Feuerwiderstand (Wirkrichtung von innen nach auf3en) fiir die angrenzenden Bauteile
(z. B. Trennwande).
Betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes gegen Brandiiberschlag
(Wirkrichtung von aufden nach aufien) gelten die jeweiligen landesgesetzlichen Vor-
schriften.
Gasdichtheit Druckklassen N1, P1 und H1 nach ONORM EN 14471 Werden Abgase bei bestimmungsgemaRem Betrieb der Feuerstatte unter Uberdruck
(2005.11), Tabelle 4, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsrdumen und zugehoérigen Nebenrdumen die Ab-
gase in einem hinterllfteten Innenrohr zu fihren.
Heizversuch Anzugeben
Abmessungen Anzugeben
Warmedurchlasswiderstand Anzugeben
Strémungswiderstand Anzugeben
Biegezugfestigkeit
1. Mechanisches Verhalten Anzugeben
und Festigkeit
2. Charakterisierung Anzugeben
3. Thermische Langzeit- Anzugeben
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4. Langzeitkondensat-
bestandigkeit

5. Bestandigkeit gegeniber
Wechselbeanspruchung
feucht/trocken

Saurebestandigkeit

1. Dichtigkeit gegenlber Anzugeben fiir Abgasanlagen der Druckklasse N1 nach ONORM EN 14471
Feuchte und Kondensat (2005.11), Tabelle 4
2. Bestandigkeit gegenuber Anzugeben
Eindringen von Regen-
wasser gedammter au-
Ren angebrachter Ab-
gasanlagen
3. Langzeitkondensat- Anzugeben
bestandigkeit
Bestandigkeit gegentiiber Anzugeben
Wechselbeanspruchung
feucht/trocken
UV-Bestandigkeit Anzugeben fir Produkte, die planmaRig einer UV-Bestrahlung ausgesetzt werden
Bestandigkeit gegentiber
thermischer Beanspruchung
1. Thermische Langzeit- Anzugeben
bestandigkeit
2. Formstabilitat Anzugeben
Brandverhalten Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE
Aufsatze
Strdmungswiderstand Anzugeben
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Anlage A 12.1.11 — Abgasanlagen - Keramik-Formbldcke fir einschalige Abgasanlagen

Produktkennwert" Klassen und Stufen Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Formblécke mit oder ohne Reinigungsoffnungen als Teil einer mehrschaligen Abgasanlage, die Verbrennungsprodukte in die Atmosphéare abgibt

Feuerwiderstand; Wirkrich- Erzielte Klasse ist anzugeben.

tung von innen nach aufen

Gasdichtheit/Leckrate Druckklassen N1 und P1 nach ONORM EN 1806 (2006.11), | Werden Abgase bei bestimmungsgemaRem Betrieb der Feuerstéatte unter Uberdruck
Tabelle 3, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsrdumen und zugehdérigen Nebenrdumen die Ab-

gase in einem hinterlifteten Innenrohr zu fiihren.

Stromungswiderstand Anzugeben

Thermischer Schockwider- Angabe der Temperaturklasse nach ONORM EN 1806
stand (2006.11), Tabelle 7

Dauerhaftigkeit gegentiber
Chemikalien/Korrosion

1. Widerstand gegen Kon- | Erzielte Klasse ist anzugeben.
densat

Dauerhaftigkeit gegentber

Chemikalien

1. Korosionswiderstand | Erzielte Klasse istanzugeben. |
Druckfestigkeit Anzugeben

Dauerhaftigkeit: Bestandigkeit Der Nachweis der Frost-Tauwechselbestandigkeit ist flir gegen das Freie gerichtete
gegen Frost-Tauwasser Teile der Abgasanlage erforderlich, sofern die Abgasanlage in diesen Bereichen

(insbesondere der Fangkopf) nicht entsprechend geschiitzt ist.

Formblécke mit oder ohne Reinigungsoéffnungen als komplette Abgasanlage, die Verbrennungsprodukte in die Atmosphare abgibt

Feuerwiderstand Erzielte Klasse ist anzugeben. Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm).

Fur die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

4Baustoffliste_ OE_giiltig.doc/24.11.2008/12:54:53/ko-at-ga 99/114



0OIB-095.2-033/08

Feuerwiderstand; Wirkrich-
tung von auRen nach auen

GemalR ONORM EN 1806 (2006.11), Abschnitt 15.2, erfolgt
der Nachweis des Feuerwiderstands, Wirkrichtung von auf3en
nach auflen, bis zum Vorliegen eines europaischen Priifver-
fahrens nach ONORM B 8203 (2007.07). Fiir den Ver-
wendungsort Osterreich ist daher in der CE-Kennzeichnung
anzugeben: Klasse nach ONORM B 8203 (2007.07) sowie
,Nachweis entsprechend ONORM B 8203

Betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes gegen Brandiiberschlag
(Wirkrichtung von auRen nach aufden) gelten die jeweiligen landesgesetzlichen Vor-
schriften.

Gasdichtheit/Leckrate Druckklassen N1 und P1 nach ONORM EN 1806 (2006.11), Die Ableitung von Abgasen bei bestimmungsgeméaRem Betrieb der Feuerstatte unter
Tabelle 3, zulassig Uberdruck ist bei Verwendung der Abgasanlage in Aufenthaltsrdumen und zu-
gehdrigen Nebenraumen ohne hinterliiftetes Innenrohr nicht zulassig.
Strdmungswiderstand Anzugeben
Warmedurchlasswiderstand Anzugeben
Thermischer Schockwider- Angabe der Temperaturklasse nach ONORM EN 1806
stand (2006.11), Tabelle 7
Dauerhaftigkeit gegentber
Chemikalien/Korrosion
1. Widerstand gegen Kon- | Erzielte Klasse ist anzugeben.
densat
Dauerhaftigkeit gegenutiber
Chemikalien
1. Korrosionswiderstand Erzielte Klasse ist anzugeben.
Druckfestigkeit Anzugeben

gegen Frost-Tauwasser

Dauerhaftigkeit: Bestandigkeit

Der Nachweis der Frost-Tauwechselbestandigkeit ist fir gegen das Freie gerichtete
Teile der Abgasanlage erforderlich, sofern die Abgasanlage in diesen Bereichen
(insbesondere der Fangkopf) nicht entsprechend geschiitzt ist.

1) Produktkennwerte der harmonisierten technischen Spezifikation, fiir die fiir Osterreich die ,Keine Leistung festgestellt“-Option (,No Performance Determined“-Option) Anwendung
finden kann, sind nicht aufgenommen worden.
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Anlage A 12.1.12 — System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Anforderungen und Prifungen fir Ru3brandbestandigkeit

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Feuerwiderstand, von innen
nach auf3en

Erzielte Klasse ist anzugeben.

Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm).

Fir die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

Feuerwiderstand, Wirkrich-
tung von aufRen nach auRen

Gemal ONORM EN 13063-1 (2007.09), Abschnitt 5.2.4,
erfolgt der Nachweis des Feuerwiderstands, Wirkrichtung von
aufden nach aufden, bis zum Vorliegen eines europaischen
Priifverfahrens nach ONORM B 8203 (2007.07). Fir den
Verwendungsort Osterreich ist daher in der CE-
Kennzeichnung anzugeben: Klasse nach ONORM B 8203
(2007.07) sowie ,Nachweis entsprechend ONORM B 8203".

schale

Gasdichtheit/Leckrate Druckklasse N1 gemaR ONORM EN 13063-1 (2007.09), Ta-

belle 2, zulassig
Strdmungswiderstand Anzugeben
Dimensionierung/Warme- Anzugeben
durchlasswiderstand
Bestandigkeit gegen thermi- | Druckklasse N1 gemal ONORM EN 13063-1 (2007.09), Ta-
schen Schock belle 2, zulassig
Druckfestigkeit Anzugeben
Maximale H6he des Innen- Anzugeben
rohres
Druckfestigkeit der Versetz- Anzugeben
mittel
Druckfestigkeit der Auf3en- Anzugeben

Bestandigkeit der Gasdicht-
heit/Leckagen gegentiiber
chemischen Bestand-
teilen/Korrosion

Bestandigkeit der Druck-
festigkeit gegeniber
chemischen Bestandteilen

Klasse D3 gemal ONORM EN 13063-1 (2007.09), Abschnitt
53.2
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Frost-
Tauwechselbestandigkeit

Anzugeben

Anlage A 12.1.13 — Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Anforderungen und Prifungen fur Luft-Abgasleitungen

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

(RuBbrandbestandige) System-Luft-/Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren

Feuerwiderstand mit Wirk-
richtung von innen nach au-
Ren

Erzielte Klasse ist anzugeben.

Abstand zu brennbaren Bauteilen ist anzugeben (Angabe in mm).

Fir die Verwendbarkeit in Abhangigkeit zu dem angegebenen Abstand wird auf die
landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

Feuerwiderstand mit Wirk-
richtung von aufen nach
aullen

GemalR ONORM EN 13063-3 (2007.09), Abschnitt 5.6, erfolgt
der Nachweis des Feuerwiderstands, Wirkrichtung von aufden
nach aullen, bis zum Vorliegen eines europaischen Prifver-
fahrens nach ONORM B 8203 (2007.07). Fiir den Ver-
wendungsort Osterreich ist daher in der CE-Kennzeichnung
anzugeben: Klasse nach ONORM B 8203 (2007.07) sowie
,Nachweis entsprechend ONORM B 8203".

schale

Gasdichtheit/Leckrate Druckklasse N1 gemaR ONORM EN 13063-1 (2007.09), Ta-

belle 2, zulassig
Strdomungswiderstand Anzugeben
Dimensionierung/Warme- Anzugeben
durchlasswiderstand
Widerstandsfahigkeit gegen Druckklasse N1 gemal ONORM EN 13063-1 (2007.09), Ta-
thermischen Schock belle 2, zulassig
Druckfestigkeit Anzugeben
Maximale Hohe der Innen- Anzugeben
schale
Druckfestigkeit des Fugen- Anzugeben
materials
Druckfestigkeit der Aufen- Anzugeben
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Festigkeit

Uberstroméffnung

Anzugeben

Dauerhaftigkeit der Gasdicht-
heit/Leckrate bei Einwirkung
von Chemikalien/Korrosion

Dauerhaftigkeit der Druck-
festigkeit bei Einwirkung von
Chemikalien

Klasse D3 gemak ONORM EN 13063-1 (2007.09), Abschnitt
53.2

Frost-
Tauwechselbestandigkeit

Anzugeben

System-Luft-/Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren (fur feuchte Betriebsweise)

Feuerwiderstand mit Wirk-
richtung von auf3en nach
aullen

GemalR ONORM EN 13063-3 (2007.09), Abschnitt 5.6, erfolgt
der Nachweis des Feuerwiderstands, Wirkrichtung von auf3en
nach auf3en, bis zum Vorliegen eines europaischen Priifver-
fahrens nach ONORM B 8203 (2007.07). Fiir den Ver-
wendungsort Osterreich ist daher in der CE-Kennzeichnung
anzugeben: Klasse nach ONORM B 8203 (2007.07) sowie
,Nachweis entsprechend ONORM B 8203*.

Betreffend den Nachweis des ausreichenden Widerstandes gegen Brandiiberschlag
(Wirkrichtung von aufRen nach aulRen) gelten die jeweiligen landesgesetzlichen Vor-
schriften.

Widerstand gegen thermische
Schockbelastung

Angabe der Temperaturklasse nach ONORM EN 13063-2
(2007.09), Tabelle 1

Benschale

Gasdichtheit/Leckrate Druckklassen N1 und P1 nach ONORM EN 13063-2 Werden Abgase bei bestimmungsgeméRem Betrieb der Feuerstatte unter Uberdruck
(2007.09), Tabelle 3, zulassig abgeleitet, so sind bei Aufenthaltsrdumen und zugehdrigen Nebenrdumen die Ab-
gase in einem hinterllfteten Innenrohr zu fihren.
Strémungswiderstand Anzugeben
Dimensionierung/Warme- Anzugeben
durchlasswiderstand
Festigkeit
1. Maximale Hohe der In- Anzugeben
nenschale
2. Druckfestigkeit des Fu- Anzugeben
genmaterials
3. Maximale Hohe der Au- Anzugeben
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Tauwechselbestandigkeit

Festigkeit Anzugeben
Uberstroméffnung

Dauerhaftigkeit Anzugeben
Saurebestandigkeit

Frost- Anzugeben
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Anlage A 13.1.1 — Faserzement-Dachplatten und dazugehdrige Formteile

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Faserzement-Dachplatten und dazugehdrige Formteile fur Bedachungen

Mechanische Festigkeit
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Klassen B und BS gemal ONORM EN 492 (2006.12), Tabelle
1, zulassig

Verhalten bei Brandein-
wirkung von aufRen
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Klasse gemaR ONORM EN 492 (2006.12), Tabelle D.1, Pri-
fung 1, ist anzugeben.

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Wasserdurchlassigkeit
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

MafRabweichungen

Nachweis des Bestehens erforderlich

Freisetzung von Gefahr-
stoffen

In Entsprechung mit ONORM EN 492 (2006.12), Anhang ZA.1, Anmerkung, und

Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Dauerhaftigkeit gegen Warm-
wasser

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Nass-
Trocken-Wechsel

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen War-
me-Regen-Wechsel
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich
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Faserzement-Dachplatten und dazugehdorige Formteile fir Innen- und AufRenwand- sowie Deckenverkleidungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Wasserdurchlassigkeit
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens von Faserzement-Dachplatten fiir Wand- und Deckenver-
kleidungen fur den Aufenbereich erforderlich

Freisetzung von Gefahr-
stoffen

In Entsprechung mit ONORM EN 492 (2006.12), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Dauerhaftigkeit gegen Warm-
wasser

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Nass-
Trocken-Wechsel

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel

(Hinweis: Gilt nicht fur Pro-
dukte fur die Anwendung in
Innenrdumen; gilt nicht fir
Formteile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen War-
me-Regen-Wechsel
(Hinweis: Gilt nicht fur Pro-
dukte fur die Anwendung in
Innenrdumen; gilt nicht fur
Formteile)

Nachweis des Bestehens erforderlich
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Anlage A 13.1.2 — Faserzement-Wellplatten und dazugehdtrige Formteile

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Faserzement-Wellplatten und dazugehdrige Formteile fir Bedachungen

Mechanische Festigkeit
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Klasse 1X gemaR ONORM EN 494 (2006.12), Tabellen 3 und
4, fir lange Wellplatten gemal ONORM EN 494 (2006.12),
Abschnitt 5.5.2.1, zulassig

Verhalten bei Brandein-
wirkung von auf3en
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Klasse gemalk ONORM EN 494 (2006.12), Tabelle D.1, Prii-
fung 1, ist anzugeben.

Anlage B 4.4 der Baustoffliste OE

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Wasserdurchlassigkeit
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Mafabweichungen

2. Formteile

Nachweis des Bestehens erforderlich

Freisetzung von Gefahr-
stoffen

In Entsprechung mit ONORM EN 494 (2006.12), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Dauerhaftigkeit gegen Warm-
wasser

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Nass-
Trocken-Wechsel

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel

Faserzement-Formteile

Nachweis des Bestehens erforderlich
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Dauerhaftigkeit gegen War-
me-Regen-Wechsel
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Faserzement-Wellplatten und dazugehdorige Formteile fiir Innen- und AufRenwand- sowie Decke

nverkleidungen

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Wasserdurchlassigkeit
(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens von Faserzement-Wellplatten fiir Wand- und Deckenver-
kleidungen fiir den AuRenbereich erforderlich

Freisetzung von Gefahr-
stoffen

In Entsprechung mit ONORM EN 494 (2006.12), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Biegezugfestigkeit (nur fir
Platten, die fir die An-
wendung bei abgehangten
Decken vorgesehen sind)

Klasse gemalk ONORM EN 494 (2006.12), Tabellen 3 und 4,
ist anzugeben.

Dauerhaftigkeit gegen Warm-
wasser

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Nass-
Trocken-Wechsel

(Hinweis: Gilt nicht fur Form-
teile)

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel

(Hinweis: Gilt nicht fur Pro-
dukte fur die Anwendung in
Innenrdumen)

Faserzement-Formteile

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen War-
me-Regen-Wechsel
(Hinweis: Gilt nicht fur Pro-
dukte fur die Anwendung in
Innenrdumen; gilt nicht fir
Formteile)

Nachweis des Bestehens erforderlich
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Anlage A 13.1.3 — Faserzement-Tafeln

Produktkennwert

Klassen und Stufen

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen

Faserzement-Tafeln fir Wand-

und Deckenbekleidungen fiir Innenraume

Mechanische Festigkeit
(Hinweis: Gilt nicht fir Wand-
verkleidungen)

Klasse und Kategorie gemaR ONORM EN 12467 (2006.12),
Tabelle 6, sind anzugeben.

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Freisetzung von Gefahr-
stoffen

Typ ,NT“ gemal ONORM EN 12467 (2006.12), Abschnitte
5.1.1und 5.6.2.1, zulassig

In Entsprechung mit ONORM EN 12467 (2006.12), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Dauerhaftigkeit gegen Warm-
wasser

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Nass-
Trocken-Wechsel

Nachweis des Bestehens erforderlich

Faserzement-Tafeln fir Wand-

und Deckenbekleidungen fiir den Auf3enbereich

Mechanische Festigkeit

Klassen 4 und 5 der Kategorie A gemaR ONORM EN 12467
(2006.12), Tabelle 6, fir Faserzement-Tafeln fir Wandbe-
kleidungen fur den AuRenbereich zulassig

Klasse und Kategorie gemaR ONORM EN 12467 (2006.12),
Tabelle 6, sind fir Faserzement-Tafeln fiir Decken-
bekleidungen fir den AuRenbereich anzugeben.

Brandverhalten

Anlage B 4.2 der Baustoffliste OE

Freisetzung von Gefahr-
stoffen

Typ ,NT“ gemaR ONORM EN 12467 (2006.12), Abschnitte
5.1.1und 5.6.2.1, zulassig

In Entsprechung mit ONORM EN 12467 (2006.12), Anhang ZA.1, Anmerkung, und
Anhang ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste OE einzuhalten.

Wasserdurchlassigkeit

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Warm-
wasser

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Nass-
Trocken-Wechsel

Nachweis des Bestehens erforderlich

Dauerhaftigkeit gegen Frost-
Tau-Wechsel

Nachweis des Bestehens erforderlich
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Dauerhaftigkeit gegen War-
me-Regen-Wechsel

Nachweis des Bestehens erforderlich
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Anlage B Allgemeine Anforderungen
Anlage B 1 — Gefahrliche Substanzen

Bestimmungen zu Anforderungen betreffend ,Gefahrliche Substanzen®:

Hinsichtlich Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz im Sinne der wesentlichen Anforderung 3 der Richtlinie 89/106/EWG ist die ONORM S 5200 (1996.04) Uber Radioaktivitat
jedenfalls einzuhalten'). Werden die in der ONORM S 5200 (1996.04) oder in allenfalls relevanten bundesrechtlichen Bestimmungen enthaltenen Grenzwerte nicht eingehalten, so
ist eine Verwendung nicht gestattet. Weiters ist in diesem Fall unmittelbar neben der CE-Kennzeichnung die Substanz, fir die die entsprechende Bestimmung nicht eingehalten
wird, mit der zugehorigen Freisetzungsrate und/oder dem zugehdrigen Gehalt anzugeben. Die Angabe hat in der gleichen Art (SchriftgréRe, Schriftfarbe usw.) wie die Informationen
der CE-Kennzeichnung zu erfolgen und die Aufschrift ,Achtung: Verwendung in Osterreich nicht gestattet!“ zu enthalten.

Der EG-Konformitatserklarung ist eine Erklarung des Herstellers beizulegen. Diese Erklarung hat jedenfalls zu enthalten:

- Name und Anschrift des Herstellers oder dessen autorisierten Vertreters mit Sitzim EWR

- Bezugnahme auf Osterreich

- wenn zutreffend Auflistung der Stoffe, flr die die Grenzwerte nicht eingehalten werden, mit Angabe des Gehalts und/oder der Freisetzungsrate

- die Angabe der Aktivitat, wenn der Grenzwert der ONORM S 5200 (1996.04) nicht eingehalten wird

- Erklarung, dass andere gefahrliche Stoffe nicht enthalten sind oder die entsprechenden Grenzwerte eingehalten werden

- Name und Position der Person, die berechtigt ist, die Erklarung im Namen des Herstellers oder dessen autorisierten Vertreters zu unterschreiben

Eine Verwendung ist in diesem Fall nicht gestattet.
Anmerkung:
Werden durch den Gehalt oder die Freisetzung von gefahrlichen Stoffen Europaische Rechtsvorschriften ohne nationale Abweichung verletzt, so ist ein Inverkehrsetzen nicht ge-

stattet.

Hinweis:
Auf die Richtlinie 2003/53/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2003 wird verwiesen.

") Zusatzlich wird auf die bundesrechtlichen Bestimmungen uber gefahrliche Stoffe und auf die européische Datenbank bei der Europdischen Kommission hingewiesen.
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Anlage B 2 — Gesteinskérnungen aus recyceltem Material

Zusatzlich zu Anlage B 1 der Baustoffliste OE ist fiir recycelte Materialien im Anwendungsbereich der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe, 7. Auflage, Janner 2007, hinsichtlich poly-
zyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK), Schwermetalle und anderer gefahrlicher Substanzen jedenfalls einzuhalten:

Richtlinie fir Recycling-Baustoffe, 7. Auflage, Janner 2007, Tabelle 3 und Abschnitt 5.3.

Die Erstprifung und werkseigene Produktionskontrolle hat nach dem fiir die jeweilige harmonisierte europaische Norm festgelegten System zur Bestatigung der Konformitat zu
erfolgen. Hinsichtlich Prufbestimmungen, Haufigkeit der Probennahme und der durchzufiihrenden Priifungen im Zuge der werkseigenen Produktionskontrolle ist die Richtlinie fur
Recycling-Baustoffe, 7. Auflage, Janner 2007, Tabelle 3 und Abschnitt 7.5, einzuhalten.

In den Angaben, die sich auf die Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), von Schwermetallen und von anderen gefahrlichen Substanzen be-
ziehen, ist die jeweilige Qualitatsklasse des recycelten Materials entsprechend der Richtlinie fur Recycling-Baustoffe, 7. Auflage, Janner 2007, Tabelle 3, zu deklarieren und das
zugehdrige Regelwerk, die Richtlinie fir Recycling-Baustoffe, 7. Auflage, Janner 2007, in der CE-Kennzeichnung anzugeben.
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Anlage B 3 — Interpretation des Brandverhaltens nach der européischen Klassifizierung

Tabelle B 3.1 — Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelégen

foar keine Klassifizierung stattgefunden hat.

EN Anforderungen aus landesgesetzlichen Bestimmungen
A1 nichtbrennbar,
= schwachqualmend, A
A2-s1, dO nichttropfend "
B-s1, dO schwerbrennbar,
= schwachqualmend, B1,Q1,Tr
C-s1,d0 nichttropfend
A2-s2, d0
A2-s3, dO
B-s2, dO
- schwerbrennbar, B1, Q2,3, Tr1
B-s3, d0 nichttropfend
C-s2,d0
C-s3,d0
A2-s1, d1
A2-s1, d2
B-s1, d1
- ey | etanTes
B-s1, d2 q
C-s1, d1
C-s1,d2
A2-s3, d2
B-s3, d2 = schwerbrennbar B1, Q2,3, Tr2,3
C-s3, d2
normalbrennbar,
D-s1, dO = schwachqualmend, B2, Q1, Tr1
nichttropfend
D-s2, dO
normalbrennbar,
D-s3, dO = nichttropfend B2, Q2,3, Tr1
E
D-s1, d2 - e el B2, Q1, Tr2,3
’ schwachqualmend Y ’
D-s2, d2
D-s3, d2 = normalbrennbar B2, Q2,3, Tr2,3
E-d2
F = leichtbrennbar? B3
1) Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Europaischen Klasse A1 keine Priifung und
Klassifizierung des Qualm- und Tropfenbildungsverhaltens durchgefiihrt werden muss. Bei homogenen Produk-
ten darf schwachqualmend und nichttropfend vorausgesetzt werden. Bei nicht homogenen Produkten (ins-
besondere solchen mit diinnen Beschichtungen) muss dies gesondert (z. B. durch A2-s1,d0) nachgewiesen
werden.
2) Es wird darauf hingewiesen, dass die Europaische Klasse F auch die Tatsache ausdriicken kann, dass noch
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Tabelle B 3.2 — Bodenbelage

EN Anforderungen aus landesgesetzlichen Bestimmungen
Alq nichtbrennbar,
= schwachqualmend” &
A2;q-s1 q
Bs-s1 schwerbrennbar,
= schwachqualmend B1
Cf|-S1 q
De-s1 normalbrennbar,
i = schwachqualmend
A2f|-32
By-s2 B2
Cq-s2 = normalbrennbar
Dﬂ'SZ
Efl
Fa = leichtbrennbar? B3

1) Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Europaischen Klasse A1q keine Priifung und
Klassifizierung des Qualmbildungsverhaltens durchgefihrt werden muss. Bei homogenen Produkten darf
schwachqualmend vorausgesetzt werden. Bei nicht homogenen Produkten (insbesondere solchen mit diinnen
Beschichtungen) muss dies gesondert (z. B. durch A23-s1) nachgewiesen werden.

2) Es wird darauf hingewiesen, dass die Europaische Klasse Fy auch die Tatsache ausdriicken kann, dass noch
gar keine Klassifizierung stattgefunden hat.

Anlage B 4 — Allgemeine Verwendungsbestimmungen

Anlage B 4.1 — Allgemeine Verwendungsbestimmungen fir Fertigteile aus Beton, Stahlbeton und Spann-
beton

Fir die Verwendung der CE-gekennzeichneten Betonfertigteile gelten hinsichtlich der Anforderungen an die Be-
wehrungselemente soweit relevant die Bestimmungen der Verordnung des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik
Uber die Baustoffliste OA.

Anlage B 4.2 — Allgemeine Verwendungsbestimmungen betreffend das Brandverhalten

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen
und sonstiger landesgesetzlicher Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen ver-
wendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens (,Nichtbrennbar®, ,Schwerbrennbar® etc.) ist die Anlage B 3
heranzuziehen.

Anlage B 4.3 — Allgemeine Verwendungsbestimmungen betreffend den Feuerwiderstand

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstiger landes-
gesetzlicher Vorschriften einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Be-
urteilungen des Feuerwiderstandes (,Brandhemmend®, ,Hochbrandhemmend* etc.) ist die ONORM B 3807 (2007.11)
heranzuziehen.

Anlage B 4.4 — Verweis auf landesgesetzliche Bestimmungen hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nach-
weises

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstiger landes-
gesetzlicher Vorschriften einzuhalten.
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